
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

 

 

DÜNYA HURDA HAREKETLERİ VE 2020 TÜRKİYE PROJEKSİYONU 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 

Birsen Atakan ALBAYRAK 

 

Y 

 

Anabilim Dalı : Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 

Programı : Malzeme Mühendisliği 

 

                             Tez Danışmanı :  Prof.Dr. M.Kelami ŞEŞEN 

HAZİRAN 2011 

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.CutePDF.com

http://www.cutepdf.com


 

 

iii 

ÖNSÖZ 

 

ÇalıĢmada, dünya üzerindeki ham mamul olan demir çelik hurdası hareketleri analiz 

edilmiĢtir. Bu analiz sayesinde gelecek tahmini için simülasyon programı 

oluĢturulmuĢtur. Bu program sayesinde dünya üzerindeki 2020 demir çelik hurdası 

ihtiyacı tespit edilmesi amaçlanmıĢtır.  

Güncel piyasa Ģartlarında sürekli değiĢkinlik gösteren hammadde fiyatlarına 

alternatif ürünlerin sunulup sunulamayacağı konusu hedeflenmiĢtir. 

ÇalıĢmamda emeği bulunan tüm arkadaĢlarıma, desteği bulunan öğretmenlerime ve 

aileme teĢekkür ederim.  

Ayrıca bilgi kaynakları ve yönlendirmelerinden dolayı, ĠÇDAġ, DILER ve 

COLAKOĞLU demir çelik üreticilerine teĢekkür ederim.  
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ÖZET 

DÜNYA HURDA HAREKETLERİ VE 2020 TÜRKİYE PROJEKSİYONU 

Demir çelik ürünleri dayanıklı tüketim malları ve yatırım malları sanayinin ana 

girdisidir. Bu nedenle, bir ülkenin demir çelik ürün tüketim düzeyi, o ülkedeki 

refahın ve geliĢmiĢliğin en önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilir. 

Ekonomileri güçlü ülkelerde ve geliĢmekte olan ülkelerde demir çelik tüketimi 

sürekli artmakta ve tüketim hızını karĢılayabilecek üretim kapasiteleri 

oluĢturulmaktadır. GeliĢmiĢ ülkelerde toplam demir çelik üretimi ve tüketimi 

içerisinde yassı çelik ürünün payının, geliĢmekte olan ülkelere göre daha yüksek 

olması çelik tüketimi ile kalkınmıĢlık düzeyi arasındaki iliĢkiyi ortaya koyar. 

2009 yılında Türkiye’nin toplam ham çelik üretiminin yaklaĢık %75’i ark ocaklı 

tesisler, %25’i ise entegre tesisler tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. ĠnĢaat demiri 

üretimi gerçekleĢtiren entegre tesislerde temel hammadde demir cevheri, elektrik ark 

ocaklı kuruluĢlarda ise baĢlıca bileĢeni demir olan kullanılma ömürlerinin sonuna 

gelmiĢ ürünler ile sektördeki üretim esnasında ortaya çıkan maddelerden oluĢan 

demir- çelik hurdalarıdır. Hurdanın gerek hammadde, gerekse enerji tasarrufu 

sağlaması nedeniyle günümüzde önemi daha da artmıĢtır. Bugün, dünya sıvı ham 

çelik üretiminin yarısı hurdadan elde edilmektedir. TaĢınabilir olması, hurda 

ticaretinin dünyanın her yerde yapılabilmesini ve dünya çapında alınıp satılabilen 

değerli bir metal olmasını sağlamıĢtır. 

Yapılan bu çalıĢmada hurdanın tanımı ve çeĢitleri, hurda kaynakları ve hurda 

kalitesini belirleyen unsurlar, Dünya’da ve Türkiye’de üretim proseslerine göre çelik 

üretimi ve hurda kullanımı, Dünya’da ve Türkiye’de hurda talebi ve arzı, hurda 

ithalatı ve ihracatı konularında bilgi verildikten sonra 2020 yılında hurda 

endüstrisinde beklenen geliĢmelerle ilgili tahminler belirtilmiĢtir. 
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SUMMARY 

WORLD STEEL SCRAP MOVEMENT AND 2020 TURKEY FORECAST 

Iron and steel products are the major input of consumer durables and investment 

supplies industry. Therefore, elevation of iron and steel product consumption is the 

major pointer of development and prosperity for a country. In a country that has 

impact economical constitution and developing, iron and steel product consumption 

increases constantly and also production capacity can be formed to respond 

consumption. In a total iron and steel production and consumption, part of flat 

products in developed countries with high rate than on the upgrade countries is the 

pointer for a relationship between steel consumption and developed elevation. 

Turkey’s crude steel production achieved approximately %75 and %25 by electric 

arc and integrated plant respectively in 2009. Iron ore is used as a raw material in 

integrated plants that product construction iron. Electric arc furnace plants use metal 

scrap that is a useful life ended ferrous metal or occurs as a product residual. 

Nowadays metal scrap became more important because of it’s savings as a raw 

material and for energy saving. Half of the fluid cruel steel production is obtained 

from metal scrap in the world. To be portable, metal scrap can be made anywhere in 

the world and can be bought and sold worldwide to have achieved a precious metal. 

In this study, description and types of metal scrap, source of metal scrap, facts 

determining scrap quality, steel production by types of process in the world and in 

Turkey, demand and offer of scrap in the world and in Turkey, imports of scrap, 

exports of scrap and after these informations estimate for scrap industry in 2020 have 

been examined. 
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1. GĠRĠġ 

Demir çelik üretiminde önemli bir hammadde olan hurdanın kullanımının önemi 

1800‟lü yıllardan sonra artmaya başlamıştır. Demir-çelik sanayindeki gelişme ve 

büyüme sayesinde hurda üretiminde artış olmuştur. Kaliteli üretimlerin artması, 

üreticilerin yüksek oranda tecrübe sahibi olmalarını sağlamış ve mekanik 

değişmelerden hemen önce toplamalarda, sevkiyatlarda ve bütün malların üretiminde 

hızlı endüstriyel gelişmelere neden olmuştur. Bu gelişmeler hurda endüstrisindeki 

gelişmede etkili olmuştur. 

İkinci dünya savaşı sırasında ferro hurdalar o kadar önem kazanmıştır ki, bazı ülkeler 

ferro hurdaların yurt dışına çıkışını yasaklamıştır. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümeti de 1937 yılında her türlü metal hurdaların ihracatını yasaklamış ve devlete 

ait metal hurdaların askeri fabrikalara verilmesi için yasa çıkarmıştır. Böylece MKE 

Kurumu hurdaları toplamaya ve değerlendirmeye başlamıştır. Türkiye‟nin ilk ve en 

büyük hurda tesisinin temeli böyle oluşmuş ve bugün yaklaşık 127 bin ton/yıl hurda 

toplama, değerlendirme kapasitesine sahip MKE Hurdasan A.Ş. kurulmuştur [1]. 

1960‟lı yılların başında çelik üretimindeki yenilikler hurda piyasasını hemen 

etkilemiştir. Oksijen konverterleri ve büyük tonajlı ark ocaklarının kullanılması, çelik 

üretim miktarının artmasına sebep olmuştur. 

Hurdanın gerek hammadde, gerekse enerji tasarrufu sağlaması nedeniyle günümüzde 

önemi daha da artmıştır. Bugün, dünya sıvı ham çelik üretiminin yarısı hurdadan elde 

edilmektedir.  

Hurda, demir çelik sektöründe ikincil hammadde olmakla birlikte ham demir ile 

rekabet halindedir. Taşınabilir olması, hurda ticaretinin dünyanın her yerde 

yapılabilmesini ve dünya çapında alınıp satılabilen değerli bir metal olmasını 

sağlamıştır. 

Elektrik ark ocaklı sistemler geliştikçe hurdaya talep artmaktadır. 2009 yılında dünya 

genelindeki hurda talebi tahminen 1322 milyon ton, elektrik ark ocaklarında 

kullanılan hurda miktarı ise yaklaşık bunun %65‟ü yani 859,3 milyon ton olmuştur.  

Dünyadaki hurda kaynakları ise aşağı yukarı hurda ihtiyacını karşılayacak 

miktardadır. Hurda kaynaklarının yetersiz olduğu zaman dilimlerinde, satınalma 

fiyatı aniden yükselmektedir. Yükselen satınlama talebi ve fiyatı, atıl durumda olan 

ikincil demir maddelerin ekonomiye geri kazanımı için bir itiş kuvveti 

oluşturmaktadır. Bu sayede miktarsal arz ve talep sürekli dengededir. Bu dengeyi de 

fiyat dalgalanması sağlamaktadır.  

Endüstrileşmiş ülkelerdeki hurda fiyatları dolar bazında aşağı yukarı aynıdır. 

Gelişmekte olan ülkeler ise hurdayı uzak mesafelerden ithal etmek zorunda 
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olduklarından, taşıma masraflarının eklenmesiyle fiyatlar yükselmektedir. Bu durum 

karşısında ya hurdanın yerine geçen malzemeler (pik demir, demir karbid gibi) 

üretilecek ya da çoğu Asya ülkelerinde olduğu gibi olağan demir-çelik işletmelerine 

devam edecektir. 

Avrupa ülkeleri, Japonya ve Avustralya‟da olduğu gibi gelişmiş ülkeler hurdalarını 

ya kendileri kullanmakta ya da ihraç etmektedirler. A.B.D. ise bir taraftan en büyük 

hurda ihracatçısı konumunu korurken diğer taraftan hurdanın yerini alabilecek 

hammaddeleri (demir karbid gibi) üretmeye başlamıştır [2]. 

Türk demir çelik sektörü açısından hurda, EAO‟lı üretimin özellikle 1980‟li yıllardan 

sonra gelişmesi ve Türkiye‟nin dünyanın en büyük hurda ithalatçısı konumuna 

gelmesi açısından önemlidir [3].  

Bu çalışmamızda, hurda kaliteleri, hurda kaynakları konularında bilgi verildikten 

sonra, dünya üzerindeki hareketleri matematiksel simulasyon ile 2020 tahminleri 

tespit edilecektir. Bu tespitlerimizi güncel Türkiye gerçekleri ile kıyaslayıp sapmalar 

kontrol edilip değerlendirmeler yapılacaktır. 
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2. DÜNYADA VE TÜRKĠYEDE ÜRETĠM PROSESLERĠNE GÖRE ÇELĠK 

ÜRETĠMĠ VE HURDA KULLANIMI 

Hurda talebinin belirlenmesinde temel faktörlerin çelik üretim düzeyi ve çelik üretim 

yöntemleri olması nedeniyle öncelikle demir çelik sektörünün yapısına kısaca 

bakmak gereklidir. 

2.1. Çeliğin Eritilmesi 

Yüksek fırınlarda demir filizinden eritilerek elde edilen ham demirin metalurjik iç 

yapısı yüksek miktarda karbon, fosfor ve silisyum içermekte ve bu nedenle ne 

haddelenebilmekte ne de çekiçle dövülerek şekil verilebilmektedir. İşlenebilirliği 

sağlanmak için önce sözü edilen maddelere özelliklede karbona ait miktarların diğer 

maddelerin katkısı ile azaltılması gerekir. Çelik üretiminde bu maddeler ısıl işlem 

denilen bir yöntem kullanılarak kireç ilavesi ile oluşturulan bazik cüruf ile bağlanır. 

Isıl işlem karbon miktarını istenilen çelik cinsine göre azaltır ve büyük miktarda 

fosforu uzaklaştırırken silisyum ve manganın okside edilmesini sağlar. Isıl işlemin üç 

çeşidi vardır: 

 Siemens-Martin Yöntemi: Bir fırında hem demir ve hurda demiri eritilir. 

Gerekli ergime sıcaklığı gazların yanması ile sağlanır. Endotermik bir erime 

olayı söz konusudur. 

 Elektrik Arkı Yöntemi:  Bir çeşit ergitme yöntemidir. Katkı maddesi olarak 

genelde hurda demir veya ince demir filizleri veya ham demir kullanılır. 

 Oksijen Üfleme Yöntemi: Ekzotermik ve giderek yaygınlaşan bir yöntemdir.  

Ham demir devrilebilme özelliği taşıyan bir konvertörde üfleme sureti ile saf 

oksijenle zenginleştirilir. Bu sırada açığa çıkan ısı miktarı, soğutma 

yapılmaksızın eriyiğin banyo sıcaklığının dönüşüm sıcaklığının üstüne 

çıkmasına neden olur. Soğutma işlemi için hurda demir ve demir filizleri 

kullanılır. 
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2.2. Deoksidasyon 

Deoksidasyon işlemi sırasında çelik katı eriyiğinde gereksiz derecede yüksek 

bulunan oksijen ya da oksijen bileşiklerinin miktarı, her seferinde ön görülen bir 

ergitme yöntemi yardımı ile azaltılır. Genelde katı eriyiğe oksijene olan afinitesi 

yüksek olan maddeler katılır ve böylece ısıl işlem sırasında bileşimde bağıl durumda 

olan oksijenin çözülerek serbest kalması sağlanır. Deoksidasyon işlemi potada 

gerçekleştirilir. 

Her durumda Deoksidasyon gerçekleşmeyebilir. Çelik potada iken ve henüz döküm 

işlemine başlamadan evvel oksijeni açığa çıkarmak veya çözmek için oksijene karşı 

afinitesi olan maddeler eklendiği takdirde sıva haldeki çelikte yürütülen ısıl işlem 

sırasında oluşan gaz halindeki karbonmonoksitin miktarı artar ve oluşum 

yoğunluğuna bağlı olarak banyoda şiddetli hareketlenmelere neden olur. Katı eriyik 

kaynamaya başlar. Bu durumda elde edilen çeliğe gazı alınmamış çelik veya 

dinlendirilmemiş çelik adı verilir. Bu nitelikteki bir çeliğin kalıplara döküldükten 

sonra hızlı bir şekilde katılaşması durumunda öncelikle karbon miktarı düşük ve 

metalurjik açıdan çok saf bir dış yüzey elde edilir. Kimyasal bileşimi açısından bu 

yumuşak demire karşı gelir. Gazı alınmamış çelikler de bu tür dış yüzey oluşumu 

çeliğe soğuk şekil verme kolaylığını sağlamaktadır. Sözü edilen bu dış yüzey yüksek 

miktarda saflık derecesine sahip olması nedeni ile çeliğin galvanizlenmesi, emaye ile 

kaplanması vb. kaplama işlemlerine tabi tutulması daha uygun hale gelmektedir. 

Katılaşma süreci hızlı seyrettiğinden karbonmonoksit tamamen uçmamakta ve katı 

haldeki çeliğin yüksek saflık derecesine sahip dış yüzey tabakasının hemen altında 

gaz kabarcıkları oluşmaktadır. Karbonla birleşmeyen oksijen FeO-MnO bileşiğine ait 

kristalleri oluşturmaktadır. 

Saflık derecesi yüksek kristallerin çözülmesi sonucunda eriyiğin geri kalan kısmında 

refakat eden diğer katkı maddeleri ortaya çıkmaktadır. Bu ayrışma sonucunda 

kütüğün çekirdeğinde bazı maddeler kısmen yükselmiş miktarları ile belirmektedir. 

Şekil 1‟de gazı alınmayarak katılaştırılmış 5 tonluk bir çelik kütüğün boyuna enkesiti 

görülmektedir. FeO-MnO bileşiğinden ayrışan kristaller malzeme özelliğini 

etkilerler. Bunlar kızıl kırılmaya ve yorulmaya neden olurlar ve böylece çeliğin 

sertlik durumunu kötüleştirirler. Çekirdekte meydana gelen çözülmeler çeliğin 

işlenmesine ve özellikle kaynak işlemine olumsuz yönde etki yaparlar. 
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Çeliğin çeşitli şekilde işlenmesinde ve kullanılmasında gazı alınmamış çeliğin 

sakıncaları dikkate alınmalıdır. Çelik mutlaka deokside olmalıdır. Çeliğe oksijenle 

kolayca birleşebilen, oksijeni kısman veya tamamen bağlayabilen maddeler ilave 

edilmelidir. 

Çeliğin oksidik saflık derecesini yükseltmek için banyoda oluşturulan arttırılmış 

hareketlenmelerin yanı sıra kullanılan bir başka yöntemde vakum işlemi olarak 

adlandırılır. Bu yöntemle oksijen miktarı ve bununla birlikte hidrojen miktarı da 

etkin bir şekilde azaltılır. Ayrıca numunenin kırılması sırasında meydana gelen kesit 

daralması ve çentik darbe işi gibi malzeme mukavemet özellikleri de kullanılan bu 

yöntem yardımı ile olumlu yönde değişmektedir. 

2.3. Kükürtten Arındırma ve Sülfit OluĢumu 

Çeliğin üretim yönetimine bağlı olarak yönetmeliklerde ön görülen kükürt miktarları 

%0,02 - %0,05 arasında yer almaktadır. Bu miktarlardaki kükürt oranları 

mangansülfitlerini oluşturabilmektedir. Bu durumda sıcak haddeleme işlemi ile 

çeliğe şekil verilmektedir. Öte yandan şekil verme miktarı, şekil değiştirme 

arasındaki sıcaklık derecesine bağlı olarak değişmektedir. Genellikle çelikler 

çekilerek uzatılırlar (bunun yanı sıra yassılaştırılırlarda) bu nedenle mangansülfitleri 

çeliğin anizotrop özelliğinin özelliklede sert olmasının nedenidirler. Çeliğin dış 

yüzeyine paralel düzlemde mangansülfitlerinin çekilerek üretilme miktarı çeliğin 

anizotrop özelliği nedeniyle boyuna ve enine doğrultuda şekil değiştirme derecesine 

bağlıdır.  Şekil 2.2‟de enine ve boyuna doğrultuda meydana gelen şekil değiştirmenin 

çentik darbe işine olan etkisi görülmektedir [16]. Bu çeliğin taşıyıcı bir eleman 

olarak kullanılması halinde istenmeyen bir özelliktir. Göz önüne alınan bir yapıda 

yer alan herhangi bir taşıyıcı elemanın çeşitli yapı kısımlarında gerek boyuna, 

gerekse de enine doğrultuda, hatta haddeleme doğrultusuna dik, diğer bir deyimle 

kalınlık doğrultusunda da yük aktarması söz konusudur. Bu nedenle kaba levhaların 

kullanılması durumunda, çelik levhanın çekirdeğinde bir yırtılma meydana gelebilir. 

Meydana gelen bu yırtılma veya kırılmalar tabaka-tabaka şeklinde olduğundan buna 

lameler yırtılma adı verilir. Bunun nedeni, özellikle haddeleme sırasında tabakalar 

arasında bulunan mangansülfitlerinin çekilerek boyuna doğrultuda uzatılmaları ve 

bunun bir sonucu olarak bunların dış yüzey matrisini delerek yırtmalarıdır. 

Oksitlerde bu bağlamda anlamlıdırlar. Katkı maddeleri belli ölçülerde çeliğe soğuk 
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şekil verilmeyi de etkilerler. Bu nedenle Sülfit ve oksitler düşük miktarlarda 

kullanılarak çeliğin özellikleri iyileştirilebilir. 

2.4 Çeliğin Dökümü ve KatılaĢması 

Çelik üretim aşamasında iki çeşit döküm yöntemi kullanılır. Birine kalıplara döküm, 

diğerine ise sürekli döküm adı verilir. Kalıplara döküm işleminde çelik katı eriyiği 

belirli kalıplara yukarıdan akıtılmak sureti ile dökülür. Kullanılan kalıplar ya 

dikdörtgen ya da kare şeklindedir. Akışkan haldeki çelik her bir kalıba yukarıdan, 

kalıbı tamamen dolduracak şekilde teker teker dökülür. 

Sürekli döküm işlemi, sıvı haldeki çelik katı eriyiğinin sürekli bir şekilde 

dökülmesine karşı gelmektedir. Bu işlemde çelik soğutulmuş bakır bir kalıba akıtılır. 

Bu durumda dış kenarlar çok hızlı bir şekilde katılaşırlar. Sıvı haldeki çelik sürekli 

bir şekilde aşağıya doğru kalıplara dökülmeye devam ederken veya tekrar soğutulma 

işlemi sırasında bir üretim bandından daire şeklinde geçirilirken çelik aşağıya 

çökeltilir. Bu işlem sonucunda ve katılaşmanın tamamen meydana gelmesi halinde 

elde edilen kütükler, öngörülen plan çerçevesinde ısmarlanan uzunluklara bağlı 

olarak ilerde haddelenmek üzere sınıflandırılırlar. 

Sıvı haldeki çeliğin katılaşması sırasında fiziksel ve kimyasal olaylar birlikte 

meydana gelir. Fiziksel olaylar sırasında kalıpların kenar duvarlarından dışarıya 

doğru ısı çıkışı meydana gelir. Ayrıca sıvı halden katı hale geçişte hacim azalır. 

Çeliğin döküm işlemleri sırasında mevcut ortamdan oksijenin alınmasını önlemek 

veya azaltmak için genelde kalıpların üstü kapatılarak sıvı haldeki çelik kalıplara 

dökülür. Bu amaçla sıvı haldeki çeliğin üst yüzeyi özel olarak geliştirilmiş bir toz 

dökülerek kaplanır. Kullanılan bu malzeme yardı ile ısı kaybı önlenir ve böylece de 

üst yüzey tabakalarında çeliğin oksidik saflık derecesi iyileştirilir [16] 

2.5 Sıcak HaddelenmiĢ Çelik Ürünleri 

“Haddelenmiş Çelik Ürünlerin Şekil ve Boyutlarına Göre Sınıflandırılması” adını 

taşıyan Euronorm 79‟a göre haddelenmiş çelik ürünler yarı mamüller ve tam 

mamüller olarak iki sınıfa ayrılmaktadır. Yarı mamüllerin ham mamüllerden olan 

farkı, yarı mamüllere bir ön şekil verilmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Bu 

nedenle yarı mamüller henüz tam mamül haline gelmemiştir. Bunun için mamülün 

haddeleme, çekiçle dövme, presleme vb. işlerden geçmesi gerekir (Blum, slab ve 
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kütüklerin haddelenmesiyle elde edilen çeşitli ürünler için Şekil 2.1 ve çeşitli hadde 

ürünlerinin enkesit boyutları için Şekil 2.2‟ye bakınız)[16] 

Özellikle uygun malzeme özelliklerine, haddeleme sıcaklığının alt ostenit oluşum 

bölgesinde olması halinde ulaşır. Yapılan bu haddeleme işlemi önceden ayarlanmış 

sıcaklık seviyesi uygulanarak gerçekleştirilmiş bir haddeleme işlemi olarak 

tanımlanır. 

Kaba levhalar alışıla gelmiş şekilde dörtlü presleme ünitelerinden geçirilerek 

haddelenirler. Bu işlem sırasında iki benzer ünite ardı ardına yerleştirilmek sureti ile 

de haddeleme yapmak mümkündür. Genelde ilk ünite ön haddeleme ünitesi, ikinci 

ünite ise son haddeleme ünitesi olarak kullanılır. Profiller ve teller uygun profil 

haddeleme ünitelerinden veya tel üretim tezgahından geçirilerek haddelenirler. (Şekil 

2.1)  

                      

ġekil 2.1: Demir Çelikte Haddeleme Işlemi. 
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Borular dikişsiz olarak haddelenerek, döküm tezgahında preslenerek veya kaynak 

dikişi çekilerek üretilirler. Boyuna kaynak dikişli küçük çaplı borular levhalardan 

teşkil edilirler. Aynı işlem spiral şeklinde kaynak çekilmiş büyük çaplı borular için 

de geçerlidir. Boyuna kaynak dikişli büyük çaplı borular için ise kaba levhalar 

kullanılır. İçi boş kare veya dikdörtgen enkesitli tüp profiller ise daire enkesitli 

borulardan üretilirler. (Şekil 2.2)  

 

 

ġekil 2.2 : Demir - çelik ürünlerinin kesitleri 
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2.6 Dünya’da Üretim Proseslerine Göre Çelik Üretimi 

Global çelik endüstrisi mevcut olan ekonomik krizden 2009 yılında kurtulamamıştır. 

Endüstride talepleri karşılamaya devam edilmesine rağmen bu krize üretim 

kesintileri ile hızlıca cevap verilmiştir. 2008 yılında dünya çelik endüstrisinde 1,3 

milyar ton çelik üretimi gerçekleştirilmiştir [7]. Bunlardan üretim proseslerine göre 

olan miktarları çizelge 2.1‟ deki gibidir. 

 

Çizelge 2.1: 2008 Yılı Üretim Proseslerine Göre Çelik Üretimi [7]. 

ÜLKELER 
Üretim 

(Milyon ton  

BOF 

(%) 

EAO 

(%) 

OPEN  

HEART 

(%) 

DĠĞER 

(%) 

TOPLAM 

(%) 

Avusturya  7,6 90,5 9,5          -   -  100 

Belçika  10,7 69,4 30,6          -   -  100 

Bulgaristan  1,3 32,2 67,8          -   -  100 

Çek Cumhuriyeti  6,4 90,1 9,9          -   -  100 

Finlandiya  4,4 71,3 28,7          -   -  100 

Fransa  17,9 59,7 40,3          -   -  100 

Almanya  45,8 68,1 31,9          -   -  100 

Yunanistan  2,5         - 100          -   -  100 

Macaristan  2,1 75 25          -   -  100 

İtalya  30,6 35,7 64,3          -   -  100 

Letonya  0,6 0,3 99,7          -   -  100 

Lüksemburg  2,6          -  100          -   -  100 

Hollanda  6,9 97,8 2,2          -   -  100 

Polonya  9,7 53,7 46,3          -   -  100 

Portekiz  1,4          -  100          -   -  100 

Romanya  5 66,4 33,6          -   -  100 
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Çizelge 2.1 (Devam): 2008 Yılı Üretim Proseslerine Göre Çelik Üretimi [7]. 

Slovak Cumhuriyeti  4,5 91,5 8,5          -   -  100 

Slovenya  0,6          -  100          -   -  100 

İspanya  18,6 21,8 78,2          -   -  100 

İsveç  5,2 66,2 33,8          -   -  100 

İngiltere  13,5 77,5 22,5          -   -  100 

Avrupa Birliği (27)  198 58,2 41,4 0,3  -  100 

Türkiye  26,8 26,2 73,8          -   -  100 

Diğerleri  2,2 42,9 57,1          -   -  100 

Diğer Avrupa Ülkeleri  29 28,3 71,7          -   -  100 

Rusya  68,5 55,2 28,4 16,5  -  100 

Ukrayna  37,1 54,5 4,2 41,3  -  100 

Diğer Bağımsız Devletler Topluluğu  9,2 46,5 44,5 9  -  100 

Bağımsız Devletler Topluluğu 114,8 54,3 22 23,8  -  100 

Kanada  14,8 59,1 40,9          -   -  100 

Meksika  17,2 29,1 70,9          -   -  100 

Amerika Birleşik Devletleri  91,4 41,9 58,1          -   -  100 

Kuzey Amerika Ülkeleri  

Serbest Ekonomi Birliği  123,4 42,2 57,8          -   -  100 

Arjantin  5,5 47,9 52,1          -   -  100 

Brezilya  33,7 74,8 23,5          -  1,6 100 

Şili  1,5 76,1 23,9          -   -  100 

Venezuella  4,2          -  100          -   -  100 

Diğerleri  3,3 23,4 76,6          -   -  100 

Merkezi ve Güney Amerika  48,3 61,7 37,1          -  1,1 100 

Mısır  6,2 14,5 85,5          -   -  100 

Güney Afrika  8,3 54,5 45,5          -   -  100 

Diğer Afrika  2,5 25,5 74,5          -   -  100 

Afrika  17 35,6 64,4          -   -  100 

İran   10 19,9 80,1          -   -  100 

Suudi Arabistan  4,7          -  100          -   -  100 

Diğer Orta Doğu Ülkeleri 1,7          -  100          -   -  100 

Orta Doğu  16,3 12,1 87,9          -   -  100 

Çin  500,5 90,9 9,1          -   -  100 

Hindistan  55,2 40 58,2 1,8  -  100 

Japonya  118,7 75,2 24,8          -   -  100 

Güney Kore  53,6 56,4 43,6          -   -  100 

Tayvan, Çin  19,9 50,7 49,3          -   -  100 

Diğer Asya Ülkeleri  19,5          -  100          -   -  100 

Asya  767,4 79,1 20,8 0,1  -  100 

Avustralya  7,6 80,8 19,2          -   -  100 

Yeni Zelenda  0,8 70,9 29,1          -   -  100 

Toplam  1322,7 67,2 30,6 2,2 0 100 
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2009 yılının ilk çeyreğinde 22,8 seviyesinde bulunan dünya ham çelik üretimindeki 

düşüş oranı, Ocak- Haziran döneminde 21,3 seviyesine ve Ocak-Eylül döneminde 

16,4 seviyesine gerilemiştir. Yılın son çeyreğinde, baz etkisinin de katkısıyla 

üretimde yaşanan artışlar sayesinde yıl sonu itibariyle dünya ham çelik üretimi %8 

oranında düşüşle 1 milyar 326 milyon tondan, 1 milyar 220 milyon tona gerilemiştir 

[8].  

Dünya ham çelik üretiminin Ekim ayında 13,1, Kasım ayında 24,2 ve Aralık ayında 

30,2 oranında artış göstermesi, yıl genelinde üretimdeki düşüş oranının gerilemesine 

imkan sağlamıştır [8]. 2009 yılında dünyada en fazla ham çelik üreten ilk 15 ülke ve 

2008 yılına göre üretim değişim oranı çizelge 2.2‟deki gibidir. 

    Çizelge 2.2: Dünya‟da 2009 yılında en çok ham çelik üreten ilk 15 ülke ve 2008  

yılına göre ham çelik üretim miktarı değişimi [8]. 

ÜLKELER 

2009 yılı üretim 

miktarı 

(Milyon ton) 

2008 yılı üretim 

miktarı 

(Milyon ton) 

DeğiĢim 

(%) 

1. Çin Halk Cumhuriyeti 567,8 500,3 13,5 

2. Japonya  87,5 118,7 -26,3 

3. Rusya  59,9 68,5 -12,5 

4. A.B.D.  58,1 91,3 -36,4 

5. Hindistan  56,6 55 2,8 

6. Güney Kore  48,5 53,6 -9,4 

7. F.Almanya  32,6 45,8 -28,7 

8. Ukrayna  29,7 37,2 -20,2 

9. Brezilya  26,5 33,7 -21,4 

10. Türkiye  25,3 26,8 -5,6 

11. İtalya  19,7 30,5 -35,5 

12. Tayvan  15,7 19,8 -20,8 

13. İspanya  14,3 18,6 -23,3 

14. Meksika  14,1 17,2 -17,7 

15. Fransa  12,8 17,8 -28,2 

Toplam  1.219,70 1.326,50 -8 

Üretimin, geçen yılın aynı dönemine kıyasla, 30,2 oranında artışla, 81,7 milyon 

tondan, 106,4 milyon tona yükseldiği Aralık ayında, en büyük 10 üreticinin 

tamamında üretim artışları gözlenmiştir. Kriz etkisini sonradan atlatan Rusya‟da 66, 

ABD‟de 48, Brezilya‟da 56 ve  Ukrayna‟da 35 oranında üretim artışı gerçekleşmiştir. 

Kriz döneminde üretiminde diğer ülkelerdeki kadar keskin artış görülmeyen Çin‟in 

üretimi 26,6, Türkiye‟nin üretimi ise 24,7 oranında artış göstermiştir. Çizelge 2.3‟ te 
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Aralık ayında en fazla ham çelik üreten ilk 15 ülke ve 2008-2009 yılları arasındaki 

değişim oranı verilmiştir. 

           Çizelge 2.3: Aralık ayında en fazla ham çelik üreten ilk 15 ülke ve 2008-2009 

yılları arasındaki değişim oranı [8]. 

ÜLKELER 

2009 yılı üretim 

miktarı 

(Milyon ton) 

2008 yılı üretim 

miktarı 

(Milyon ton) 

DeğiĢim 

(%) 

1. Çin Halk Cumhuriyeti 47,6 37,6 26,6 

2. Japonya  8,9 7,4 19,6 

3. A.B.D. 5,8 3,9 48,2 

4. Rusya  5,5 3,3 66,3 

5. Hindistan  4,9 4,6 7,1 

6. Güney Kore  4,3 3,7 18 

7. F.Almanya  3 2,4 23,7 

8. Ukrayna  2,7 2 35,4 

9. Brezilya  2,5 1,6 56,4 

10. Türkiye  2,1 1,7 56,4 

11. Tayvan 1,6 1,1 36,8 

12. İtalya 1,4 1,6 -10 

13. Meksika 1,4 8,3 -72,3 

14. Fransa 1,1 6,43 -71,1 

15. İspanya  1 7,27 -44,8 

Toplam  106,40 81,70 30,2 

 

Ancak son aylardaki güçlü toparlanmaya rağmen, 2009 yılının tamamında, ABD‟nin 

üretimi 36,4 oranında düşüşle, 91,3 milyon tondan, 58,1 milyon tona, İtalya‟nın 

üretimi 35,5 oranında düşüşle, 30,6 milyon tondan, 19,7 milyon tona, Almanya‟nın 

üretimi 28,7 oranında düşüşle, 45,8 milyon tondan, 32,6 milyon tona ve Japonya‟nın 

üretimi 26,3 oranında düşüşle, 118,7 milyon tondan, 87,5 milyon tona geriledi. Yıl 

sonu itibariyle, Türkiye‟nin üretimi ise, 5,6 oranında düşüşle, 26,8 milyon tondan, 

25,3 milyon tona geriledi. Bu yönüyle Türkiye, 2009 yılında, dünyanın en büyük 10 

çelik üreticisi arasında, Çin ve Hindistan‟ın ardından, en iyi performansı gösteren 

ülke oldu. 

Büyük üreticiler arasında, yalnızca Çin ve Hindistan‟ın üretiminde artış gözlendi. 

2009 yılında, Çin‟in üretimi 13,5 oranında artışla, 500 milyon tondan, 568 milyon 
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tona çıkarken, Hindistan‟ın üretimi 2,8 oranında artışla, 55.1 milyon tondan, 56.6 

milyon tona yükseldi [8]. 

2.7 Türkiye’de Üretim Proseslerine Göre Çelik Üretimi 

Savunma sanayinin çelik ihtiyacını karşılamak üzere altyapısı 1928 yılında 

Kırıkkale‟de atılan demir çelik sektörünün ilk entegre tesisi olan Karabük Demir 

Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 1937 yılında üretime başlamıştır. Ülkenin yassı 

ürün talebini karşılamak için 1965 yılında Ereğli Demir Çelik Fabrikaları, uzun ürün 

ve yarı mamul talebini karşılamak içinde 1977 yılında İskenderun Demir Çelik 

Fabrikaları işletmeye açılmıştır [4]. 

1960‟lı yıllardan itibaren özel sektöre ait EAO‟ larının da faaliyete geçmeye 

başladığı sektör 2002 yılında 16.473.000 ton üretim kapasitesine ulaşmıştır. 2002 

yılında %10 oranında gerçekleşen üretim artışı ve 2003 yılı Ocak-Mayıs üretim 

miktarı 7.470.000 ton ile Türk Demir Çelik Sektörü, Dünya çelik üretiminde 

15.sıradan 13.sıraya yükselmiştir [4]. 2006 yılında 23,3 milyon ton olan çelik üretimi 

2007 yılında 25 milyon tona yükselmiştir. Ülkemizdeki demir çelik üretiminin 

%83‟ü uzun, %15‟i yassı ve %2‟si de özel kalite çelik ürünlerinden oluşmaktadır. 

Toplam üretimin yaklaşık 1/3‟ü entegre tesislerde, geri kalanı ise ark ocaklı 

tesislerde gerçekleştirilmektedir. Bu oranların önümüzdeki yıllarda İsdemir‟de 

yapılacak yatırımlarla yassı ürünler lehine artacağı beklenmektedir [9]. 

2006 yılında üretilen 23,3 milyon ton çeliğin 17,1 milyon tonu elektrikli ark 

ocaklarında üretilmiştir. Şekil 2.3‟de 1980-2006 yılları arası ark ocakları ve yüksek 

fırın çelik üretimleri karşılaştırılmalı olarak verilmiştir [9]. 

 

ġekil 2.3: 1980-2006 yılları arası ark ocakları ve yüksek fırın çelik üretimleri [9]. 
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1980‟li yıllardan sonra sektörde yapılan yatırımlarla uzun çelik üretimi ülkemiz iç 

piyasasındaki ihtiyacının iki katına çıkmışken, yassı çelik ürünlerinde talebin ancak 

%40‟ı karşılanır duruma gelmiştir. Bu nedenle Türkiye uzun çelik üretiminde mevcut 

yıllık 4,5 ile 5 milyon ton arz fazlalığını ihraç ederek elinden çıkarmaya çalışırken, 6 

milyon tonluk yassı çelik tüketiminin yaklaşık 3,7 milyon tonunu yurt dışından ithal 

edilerek karşılamaktadır [9]. Şekil 2.4‟de 1980 yılından bu yana uzun ve yassı ürün 

üretim miktarları gösterilmiştir. 

 

 

ġekil 2.4: 1980 yılından bu yana uzun ve yassı ürün üretim miktarları [9]. 

 

Erdemir‟in yassı çelik üretiminin toplam çelik üretimindeki payı %16,7 

düzeyindedir. Yassı çelik yönündeki yapısal dengesizlik Erdemir‟in, İsdemir‟i devir 

alması sonrası yassı çelik üretimine yönelik yapılacak yatırımlarla önümüzdeki 

yıllarda düzelme eğilimi içerisinde olacağı tahmin edilmektedir [9].  

Çin‟den sonra üretimini en fazla artıran ülkeler arasında yer alan Türkiye‟nin çelik 

üretimi ise %11,9 oranında artarak 20,5 milyon tona ulaşmıştır. Bu üretim, 3 adet 
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entegre tesis ile kapasiteleri 60 bin ton ile 2 milyon ton arasında değişen 16 adet 

elektrik ark ocaklı tesiste gerçekleştirilmiştir [9].  

Türk demir çelik endüstrisi, hem kalite hem de kapasite açısından, son 15 yılda 

büyük gelişme göstermiştir. Mevcut durum itibariyle Türkiye, dünyadaki çelik üreten 

ülkeler arasında 12.sırada, Avrupa‟daki çelik üreticileri arasında ise 4. sırada yer 

alırken, halen Türk çelik ürünleri, 130‟dan fazla ülkeye ihraç edilmektedir. Erdemir 

2004 yılında 21 ülkeye toplam 598 bin ton ihracat yapmış ve 360 milyon dolarlık 

döviz sağlamıştır [9]. 

2004 yılında ülkemizden yapılan yaklaşık 12 milyon tonluk toplam demir çelik 

ürünleri ihracatında, Ortadoğu/Körfez ülkelerinin payı %32,3, AB ülkelerinin payı 

%25,6, ABD‟nin payı ise %15,3 olarak gerçekleşmiştir. Erdemir‟in ihracat yaptığı 21 

ülke arasında 256 bin ton ve % 42,8‟lik bir payla ABD ilk sırada yer almıştır. AB 

ülkelerine yapılan ihracat toplamı da 225 bin ton ve %38‟lik payla ikinci sırada 

gerçekleşmiştir [9].   

2007 yılına gelindiğinde ülkemizde 1980 yılındaki toplam 4,2 milyon ton çelik 

üretim kapasitesinin 32 milyon tona çıktığını görmekteyiz. 2007 yılında toplam 25,8 

milyon ton çelik üretiminden 6,4 milyon tonu entegre tesislerden, 19,4 milyon tonu 

da ark ocaklarından üretilmektedir. Bu üretim ile ülkemiz, çelik üreten ülkeler içinde 

2006 yılında 11.‟lik sırasını korumuştur [9]. 

Çizelge 2.4‟de ülkemizdeki çelik üreticileri ve ürün bilgileri verilmiştir. Bu 

üreticilerin üretim miktarları ve üretim teknolojileri gibi daha ayrıntılı bilgiler ise 

çizelge A.1‟de verilmiştir. Ekteki bu çizelgeden de görüldüğü gibi ülkemizin üretim 

kapasitesinin önemli bir bölümünü kullandığı görülmektedir. 
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Çizelge 2.4: Ülkemizdeki çelik üreticileri ve ürün çeşitleri [10]. 

Asil Çelik Sementasyon çelikleri, ıslah çelikleri, yay çelikleri,otomat çelikleri (kurşunlu 

ve kurşunsuz), alaşımlı ve alaşımsız takım çelikleri, yüzeyi sertleştirilebilen 

çelikler, borlu çelikler, paslanmaz çelikler (ferritik,martenzitik), mikro alaşımlı 

çelikler, rulman çelikleri, talaşlı işlenebilirliğe uygun tüm vasıflı çelikler (Ca 

veya Pb katkılı) 

Cer Çelik Çelik kütük (kare kesitli), nervürlü inşaat demiri, filmaşin 

ÇebitaĢ Demir Çelik  Kütük demir, nervürlü inşaat demiri, köşebent 

ÇemtaĢ Yuvarlak, kare, yaylık lama, çelik lama altıköşe            

Çolakoğlu Metalurji Düşük ve orta karbonlu çelik kütük ve slab, düşük karbonlu filmaşin ve orta 

karbonlu çubuk  

Diler Demir Çelik Çelik kütükler,düz ve nervürlü inşaat çelikleri, lama, köşebent ve profiller. 

Ege Çelik Kare kesitli düşük ve orta karbonlu kütükler, düşük orta ve yüksek karbonlu 

filmaşin, elektrotluk , vida-cıvata kalitesinde inşaat çeliği (düz, nervürlü). 

Ekinciler Demir 

Çelik 

Kare kesitte çelik kütükler ve nervürlü ve yuvarlak inşaat çeliği 

(% 0.08 - 0.60 karbon aralığında üretilir).   

Erdemir Elektrolitik kalay/krom kaplanmış teneke sacı ve rulosu, galvanizli sac ve rulo, 

soğuk haddelenmiş sac ve rulo, sıcak haddelenmiş sac ve rulo, levha. 

Erege Metal Standartlarina uygun olarak, kare kesitli  kütük, düz ve nervürlü 

kaynaklanabilir  beton çelik çubuklar.    

HabaĢ Kare kesitli,düşük ve yüksek karbonlu alaşımlı çelik kütükler,düz ve nervürlü 

çubuklar, kangal. 

ĠçdaĢ Vasıflı çelik ve betonarme çeliği (kütük, düz ve nervürlü çelik çubuk ve 

filmaşin).  

Ġlhan Metalurji Kare kesit çelik kütük, düz ve nervürlü inşaat demiri, sanayi borusu, kutu 

profil. 

Ġsdemir Kütük, kangal, slab, rulo, pik 

Ġzmir Demir Çelik Kare kesitli kütük, düz ve nervürlü  kaynaklanabilir beton çelik çubukları. 

Kaptan Demir Çelik Çelik kütükler, yuvarlak ve nervürlü inşaat çubukları, kare çubuklar, lamalar, 

köşebentler. 

Kardemir Pik demir, demiryolu malzemeleri, yarı ürün, köşebent, profil, yuvarlak, 

nervürlü. 

Kroman Çelik Kütük, UPN Profil, IPN Profil, Köşebent Düz Yuvarlak, Nervürlü, Düz 

Kangal, Nervürlü Kangal, Düz Makara, Nervürlü Makara  

Nursan Metalurji Çelik kütük, düz ve nervürlü inşaat demiri. 

Sider Yarı ürün, yuvarlak, nervürlü 

Yazıcı Demir Çelik Çelik kütükler, düz ve nervürlü inşaat demirleri, lama, köşebent ve profiller. 

YeĢil Yurt Demir 

Çelik 

Düşük, orta ve yüksek karbon ile düşük ve alaşımlı çelik kütükler, düz ve 

nervürlü inşaat çelikleri. 
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3. HURDANIN TANIMI VE ÇEġĠTLERĠ 

Çelik genel anlamda demirin düşük oranlarda karbonla yaptığı alaşımdır. Dolayısıyla 

çeliğin ana bileşiği demir (Fe) elementidir. Günümüzde çelik üretiminde demir 

cevherinden sonra en önemli  “demir metali” kaynağı hurdadır ve bu nedenle  demir 

çelik endüstrisinin önemli bir hammadde girdisi olarak kabul edilir. Eskimiş, 

bozulmuş, kırılmış, hasar görmüş, patlamış, çatlamış ve kullanılması ekonomik 

olmayan makine, tezgah, ekipman, tır, kamyon, otomobil, gemi, uçak, ev eşyası, 

köprü, demir yolu malzemeleri, tank, silah, top, mermi, bina, fabrika vb başlıca 

bileşeni demir olan her türlü kullanım ömrü dolmuş sanayi ürünü ve arayiş, kırpıntı, 

imalat artığı, talaş, ıskarta vb üretim esnasında ortaya çıkan maddelere hurda denir 

[3,5].  

Hurdanın demir cevherine olan üstünlüğü, bileşiminde demir metali oranının 

impürite oranının çok düşük olmasıdır. Hurdalar, demir çelik üretim tesislerinde 

tekrar eritilerek çelik üretiminde kullanılmasının yanı sıra daha az oranda sökülen bir 

geminin sacları veya ray gibi aşırı korozyona uğramışsa, haddehanelerde yeniden 

haddelenerek sac, profil, inşaat demiri haline getirilebilmektedir [3-5].  

Demir çelik hurda Armonize Sistem Nomanklatürü esas alınarak düzenlenen 

Gümrük giriş Tarife Cetvelinin 7204 ve 7205 pozisyonlarında tanımlanmaktadır. 

7204- Dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve hurdaları; demir veya çelik 

döküntü ve hurdaların yeniden ergitilmesi suretiyle elde edilen külçeler. 

7205- Dökme demir, aynalı demir, demir veya çelikten granül ve tozlar [4]. 

Ark ocakları vasıtasıyla çelik üretiminde kullanılan temel hammadde hurdadır. 

Hurda ark ocaklarına dayalı çelik üretimi yanı sıra, dünya çelik üretiminin yarısından 

çoğunun gerçekleştirildiği bazik oksijen fırınları ve sıvı çelik üretim teknolojileri için 

de son derece önemli bir hammaddedir. Ancak, entegre tesisler genelde ihtiyaçları 

olan hurdayı, dönem hurda şeklinde kendi içinden sağlamaktadır. Elektrik ocağı 

yönteminde ise gerekli hurda tamamen dış kaynaklardan sağlanmaktadır [5]. 
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3.1 Hurda ÇeĢitleri 

Hurdalar elde edildikleri kaynağa göre ve taşıdıkları kimyasal-fiziksel özelliklerine 

göre sınıflandırılırlar. 

3.1.1 Kaynağına göre hurda çeĢitleri 

3.1.1.1 ArayiĢ hurdası (Home scrap) 

Demir çelik fabrikaları ve dökümhanelerde üretim sürecinde ortaya çıkan, fiziksel ve 

kimyasal özellikleri bilinen hurdalara denir. Kalitesi düşük, çatlak, bozuk, ölçüsü 

tutmayan, kimyasal analizleri nedeniyle ıskartaya ayrılan mamuller de bu sınıfa dahil 

edilmektedir.  

Genelde, yüksek değerli bir materyal olan bu tip hurdalar aynı fabrika ve 

dökümhanelerde hammadde olarak kullanılırlar. Arayiş hurdası miktarı üretim 

seviyesine ve üretim sürecindeki mamul maddeye dönüşümdeki verime bağlıdır. 

Günümüzde modern yöntemlerin uygulanması ve gelişen teknikler nedeniyle ham 

çelik başına ortaya çıkan bu tip hurda miktarı azalmakta olup, ortaya çıkan hurda 

miktarı ülkeden ülkeye, işletmeden işletmeye ve hatta fabrika içinde ürün karışımına 

bağlı olarak da değişiklikler göstermektedir. Bugün kullanılan toplam hurda 

miktarının yaklaşık % 30-35‟ ini arayiş hurdası oluşturmaktadır. Fabrikalar arası 

hurda transferi gibi küçük istisnalar dışında arayiş hurdası ticareti olmaz ve pazarda 

hurda fiyatının oluşumunu etkilemez [3,4].  

3.1.1.2 Satın alınan hurda (Purchased Scrap) 

Hurda tüketicileri tarafından piyasadan ve sanayi kuruluşlarından satın alınan 

hurdalardır. Hurda pazarındaki fiyat, kalite ve ticaret durumunu bu hurda çeşidi 

belirler. Bunlar da kaynağına göre iki gruba ayrılırlar. 

A- Endüstriyel İmalat Hurdası (Prompt Industrial Scrap) 

Metal endüstrilerinde mamul elde edilmesi sürecinde ortaya çıkan hurdalardır. 

Presleme, kesim, talaşlı imalat v.b. artıklardan oluşan hurda grubudur. Bu hurdalara 

ıskarta ürünler de dahildir. Otomotiv başta olmak üzere, makine ve gemi yapım 

sanayi, lokomotif ve vagon sanayi, boru, cıvata, kazan gibi üretim sektörleri bu tip 

hurdanın çıktığı kaynaklardır.  

Endüstriyel imalat hurdası oluşumu, çelik tüketicilerinin verimlerinin artması ve 

proses endüstrilerinin standart ürünler yerine siparişe göre üretim yapmasıyla 
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azalmaktadır. Bu tip hurdanın oluşumu, çelik tüketimine bağımlı olduğundan, çelik 

ithalatıyla artmakta, ihracatıyla azalmaktadır. Toplam kullanılan demir-çelik hurda 

miktarının % 15‟i sanayi artığı imalat hurdalarından karşılanır [3,4]. 

B- Eski Hurda (Obsolute-Old Scrap) 

Yeniden hammadde olarak kullanılması mümkün olan, yıpranmış, kullanılmayan 

veya istenmeyen demir ve çelik ürünlerinden oluşan hurda grubudur. Bunlara örnek 

olarak; hurda otomobiller, eski aletler, demir yolu malzemeleri, gemiler, eski tarım 

aletleri, sobalar, soğutucular vb. pek çok ürün söyleyebiliriz. 

Şekil 3.1‟de hurda kaynakları ve kullanım şekilleri verilmiştir. 

 

ġekil 3.1: Hurda kaynakları ve kullanım şekilleri [4]. 

Bir çelik ürününün ortalama ömrü genellikle 12-15 yıl olarak kabul edilmesine 

rağmen, pratikte sıfırla onlarca yıl arasında değişebilmektedir. Eski hurda ürünün 

kullanılmaya başladığı andan verimli kullanım süresinin sonuna kadar geçen süre 

içinde meydana gelebilir. Bir ülkedeki hurda rezervi çelik üretimine bağımlı olarak 

oluşmaktadır [3,4]. 
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3.1.2. Özelliğine göre hurda çeĢitleri 

Hurda sınıflandırmasındaki kriterler her ülkeye göre değişmekte olup tüm dünyada 

geçerli tek bir sınıflandırma bulunmamakla beraber zaman içinde kabul edilen ortak 

bazı özellikler mevcuttur. Özellikle ihracat ve ithalat işlemlerinde genellikle büyük 

hurda ihracatçısı olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Bağımsız Devletler 

Topluluğu (BDT) ve Avrupa Birliği (AB)„nin “hurda sınıflama sistemi‟‟ 

kullanılmaktadır. Hurda sınıflama sisteminin bir çoğu tüketici- üretici görüşmeleri 

sonucunda kararlaştırılmıştır [3,4].  

3.1.2.1. Hurdanın kimyasal özelliğine göre sınıflandırma 

Kimyasal özellikler hurda içindeki elementlerin (krom, nikel, molibden, bakır, kalay, 

kurşun, çinko, fosfor ve sülfür gibi) miktarına bağlı olarak değişir. Kükürt, fosfor, 

molibden ve mangan üretim yöntemi ve kullanılan cevherden ötürü çeliğin yapısında 

bulunur ve çeliğin kalitesinin belirlenmesinde önemlilerdir [3,4,6]. Karbon, krom ve 

nikel çelik içinde alaşım yapan başlıca elementlerdir [6]. Kalay ve çinko kaplama 

amaçlı, bakır ve kurşun da otomobil gibi çelik ürünlerinde kullanılmaktadır.  

Hurda, odun parçaları, plastik, kauçuk, toprak, yağ vb gibi kirliliklerden arındırılmış 

olmalıdır. Bunlar çelikteki fosfor ve sülfür oranını arttırır, elektrik ark ocaklarında 

hasara neden olabilir, metalik olmayan materyaller iletken değillerdir ve elektrod 

kırılmasına sebep olabilirler. Ürünler ve enerji tüketimi bundan etkilenebilir [3].  

3.1.2.2. Hurdanın Fiziksel Özelliğine Göre Sınıflandırma 

Bu tür sınıflandırmada değerlendirme kriterleri boyutlar ve yoğunluktur. Büyük 

boyutlu hurdalar, örneğin elektrik ark ocaklarında (EAO) kapağın kapanmaması gibi 

şarj problemlerine, üstteki refrakterde de hasara yol açması gibi problemlere neden 

olabilmektedir. Bazik oksijen fırınlarında (BOF) ise büyük hurdalar daha yavaş 

erirler. Hafif hurdaların kullanımı ise EAO‟da oksitlenme ihtimalini arttırarak ürün 

kalitesini düşürür. Bu tip hurdalar birbirine ve fırın duvarlarına yapışabilirler. 

BOF‟larda da metal kayıplarının artmasına yol açar. 

Yoğunluk, kıyılmış veya parça hurda şarjında önemli bir faktördür. „Yığın 

yoğunluğu‟ ya da „hurda yoğunluğu‟ 1 m
3
‟lük hurda hacminin ne kadar ton ağırlığa 

sahip olduğu anlamına gelmektedir [4]. Uygulamada fiziksel ya da kimyasal açıdan 

istenilen özellikteki hurdanın elde edilebilmesi için çeşitli özelliklere sahip hurdalar 
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karıştırılır. Burada önemli olan parçaların değil, istenilen kalitede çelik üretimi için 

gerekli olan karışımın bütünsel özelliğidir [3,4]. 

Kaliteli mamul elde edebilmek için, hammadde olarak kullanılan hurdaların içindeki 

bakır, kalay, nikel, krom, molibden gibi elementlerin çok düşük seviyelerde olması 

gerekmektedir. Ancak genelde mevcut hurda kaliteleriyle istenen mamul kalitesine 

ulaşılamadığından hurda kalitesinin iyileştirilmesi ve tasnifi çalışmalarına ağırlık 

verilmekte; hurdaya göre daha kararlı bir bileşime sahip olan sünger demir (direkt 

indirgenmiş demir) kullanımına yönelinmektedir. Hurda kaynaklarının artmadığı 

düşünüldüğünde, sünger demir kullanım oranının uzun vadede artması 

beklenmektedir. 
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4. HURDA KAYNAKLARI VE HURDA KALĠTESĠNĠ BELĠRLEYEN 

UNSURLAR 

4.1 Hurda Kaynakları 

Dünya hurda pazarı her yıl büyümektedir. Bu büyümenin sebeplerinden biri 

Türkiye‟nin de içinde bulunduğu, gelişmekte olan ülkelerdeki arzın çokluğu olduğu 

söylenebilir. Teknolojinin de gelişmesi ile beraber hurda kaynaklarından dönen 

hurda, sürekli dökümün payının artışına bağlı olarak azalma göstermektedir. Aynı 

azalma özellikle imalat endüstrilerinin gelişmiş olduğu ülkelerde işlem hurdaları için 

de geçerlidir. Hurdaya olan gereksinim, azalan arza bağlı olarak sürekli artmakta, bu 

da hurda fiyatlarına yansımaktadır. Bu da, sekonder üretim maliyetlerini arttıran en 

önemli faktör olarak özellikle Türkiye gibi üretiminin büyük kısmını bu yolla 

gerçekleştiren ülkeler için ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Hurda ihtiyacını yerel 

pazardan sağlayamayan Türkiye, hurda ithalatı ile ciddi miktarlarda para 

kaybetmektedir. Çizelge 4.1‟de Türkiye‟nin hurda ithalatı yaptığı ülkeler verilmiştir. 

Çizelge 4.1: Türkiye‟nin hurda ithalatı yaptığı ülkeler (ton) [11]. 

ÜLKELER 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*

AB 1,846,152 1,035,112 3,307,387 5,408,572 3,258,093 3,464,178 5.738.242 7.318.934 7.560.649 7.766.376

ABD 2,036 186,727 495,905 780,287 572,173 1,369,829 2.714.789 3.949.644 5.044.516 3.848.973

RUSYA 1,552,126 875,889 1,799,531 2,052,196 3,660,067 3,968,573 4.048.426 3.443.898 2.205.628 1.323.244

UKRAYNA 1,939,557 1,685,187 1,852,104 1,063,168 1,322,795 674,246 429.040 503.063 423.359 583.860

GÜRCİSTAN 607,353 506,596 760,098 1,123,608 760,516 576,847 444.259 529.053 403.419 362.819

ROMANYA 1,202,894 612,428 1,260,639 1,596,824 1,508,875 1,201,349 − − − −

DİĞER 300,197 153,488 377,561 932,295 1,810,525 1,905,667 1.699.253 1.396.263 1.777.412 1.753.381

GENEL TOP. 7,457,315 5,055,427 9,853,225 12,957,485 12,892,546 13,160,689 15.074.009 17.140.855 17.414.983 15.638.653  

 

Çizelge 4.1‟de görüldüğü gibi Türkiye hurda konusunda dışa bağımlı bir ülke 

konumunda olup başlıca Kuzey Blok Ülkeleri ve Avrupa Birliği Ülkeleri‟nden büyük 

miktarlarda hurda ithalatı gerçekleştirmektedir. 

Uzun vadede çelik üretimindeki artışı mini çelik tesisleri ile gerçekleştirmek 

durumunda olan ülkemiz açısından dışarıdan alınan hurdaya olan bağımlılığın, 

hurdanın yerine alternatif olarak kullanılabilecek sünger demir üretim tesislerinin 

teşvik edilmesi ile azaltılması gerekmektedir.  
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4.2 Hurda Kalitesini Belirleyen Unsurlar 

- Hurdanın kimyasal bileşimi 

- Metalik verim 

- Fiziksel boyutlar 

- Yoğunluk 

Demir çelik üreticileri açısından en önemlileri ilk iki faktördür. İkinci faktör 

birincinin alt grubu olarak düşünülürse, en önemli faktör hurdanın kimyasal 

bileşimidir. Ferro hurdaların kimyasal bileşimi gün geçtikçe daha da önem 

kazanmaktadır. 

Ferro hurdanın kalitesi ile ilgili gelişmeler şöyledir: 

-Arayiş hurdası arzı düşmektedir. 

-Endüstriyel imalat hurdası arzı düşmektedir. 

-Endüstriyel imalat hurdası kirliliği artmaktadır. 

-Kaliteli eski hurda arzında azalma meydana gelmiştir. 

-Eski hurda kirliliği artmaktadır. 

Hurda kalitesinin düşüşünü kontrol altına almak amacıyla çelik üreticileri aşağıdaki 

tedbirleri almışlardır: 

-Hurda spesifikasyonlarının daraltılması, 

-Hurda teslimatlarının kontrolünün arttırılması, 

-Ek ayrım yaparak hurda kalitesinin artırılması, 

-Hurda yapımcılarının işlemlerinin denetlenmesi, 

-Ceza/prim usulüyle hurda toplayıcılarının hurdadaki kimyasal özellikleri garanti 

etmesinin sağlanması (hurda sevkiyatları ve ısı kullanımı kayıtları tutularak sağlanır) 

[3]. 
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5. DÜNYA’DA VE TÜRKĠYE’DE HURDA TALEBĠ VE ARZI 

Hurda talebinin kısa vadede belirlenmesinde temel faktör şüphesiz çelik üretim 

düzeyidir. Orta ve uzun vadede hurda talebini belirleyen en önemli faktör ise çelik 

üretim proses modelleridir ve bu modeller arasında özellikle EAO ile çelik 

üretiminin payı çok önemlidir. EAO kullanılarak üretim yapılan tesislerde yassı 

ürünler piyasasına girişi olanaklı kılan teknolojik gelişmeler sayesinde EAO 

üretimde büyüme görülmüştür. EAO‟ları yassı ürün üreten entegre tesislerle 

karşılaştırıldığında daha düşük sermaye maliyeti ve daha küçük tesis boyutları 

sayesinde piyasada daha avantajlıdır. 

2008 yılında 1322,7 milyon tonluk Dünya ham çelik üretiminin 404,7  milyon tonluk 

miktarının yani %30,6‟sının hurda kaynaklı EAO‟larında üretildiği dikkate 

alındığında hurda tüketiminin büyüklüğü anlaşılabilmektedir [7]. Hurda talebini 

etkileyen önemli faktörlerden biri çelik üretiminin yöntemlere göre dağılımı ,yani 

EAO‟ larının çelik üretimindeki payıdır. Ülkemizde 2008 yılındaki 26,8 milyon 

tonluk üretimin 19,7 milyon tonu yani % 73,8 „i EAO‟ nda gerçekleştirilmiştir [7]. 

Türkiye‟de üretimin yaklaşık üçte ikisinin hurda kaynaklı EAO‟ larında yapılması, 

ülkemiz açısından hurda kaynaklarına ulaşmanın ve hurda seçiminin çok önemli 

olduğunu göstermektedir. 

Çizelge 5.1: Dünya‟daki 2008 yılı hurda tüketim miktarları [7]. 

ÜLKE ADI 
Hurda Tüketim 

(Milyon Ton) 

Avusturya 2,7 

Belçika - Lüksemburg 6,9 

Bulgaristan 1 

Çek Cumhuriyeti 2,7 

Almanya 20,7 

Finlandiya 1,8 

Fransa 9,9 

Yunanistan 2,8 

Macaristan 1 
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Çizelge 5.1 (Devamı): Dünya‟daki 2008 yılı hurda tüketim miktarları [7]. 

ÜLKE ADI 
Hurda Tüketim 

(Milyon Ton) 

İtalya 23,6 

Hollanda 1,5 

Polonya 6,2 

Romanya 3 

Slovak Cumhuriyeti 1,3 

İspanya 16,3 

İsveç 2,5 

İngiltere 4,9 

Diğer Avrupa Birliği Ülkeleri 2,6 

Avrupa Birliği Ülkeleri (27) 111,3 

Türkiye 23,2 

Diğer Avrupa Ülkeleri 3,7 

Diğer Avrupa Ülkeleri 26,8 

Bağımsız Devletler Topluluğu 50,7 

Kanada 8 

Meksika 14,7 

Amerika Birleşik Devletleri 58,9 

Kuzey Amerika Ülkeleri  

Serbest Ekonomi Birliği 81,6 

Arjantin 1,4 

Brezilya 9,6 

Venezuella 0,7 

Diğer Merkez ve Güney Amerika 0,4 

Diğer Merkez ve Güney Amerika 14,8 

Güney Afrika 2,6 

Diğer Afrika 6,6 

Afrika 9,2 

Orta Doğu 0,4 

Çin  66 

Japonya 45,1 

Güney Kore 28,1 

Tayvan, Çin 11,3 

Diğer Asya Ülkeleri 24,9 

Asya 175,4 

Avusturalya, Yeni Zelanda 3,1 

Dünya 475,5 
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2008 yılında toplam hurda talebi 475,5 milyon tondur. Yine aynı yıl dünyada hurdayı 

en fazla tüketen ülkeler, 175,4 milyon ton ve %36,8 payla Asya ülkeleri, 111,3 

milyon ton ve %23,4 payla Avrupa Birliği Ülkeleri (27), 81,6 milyon ton ve % 17,1 

payla Kuzey Amerika Ülkeleri Serbest Ekonomi Birliği, 66 milyon ton ve %13,8 

payla Çin ve 58 milyon ton, %12,1 payla Amerika Birleşik Devletleri olmuştur. 

Türkiye ise 23,2 milyon ton ile dünya tüketiminden %4,8 pay almıştır.  

Fakat Türkiyedeki tüketilen hurdanın tamamına yakını ithal edilmektedir. Diğer 

ülkelerde kullanılan hurdalar kendi toplama aktiviteleri ile lokal kaynakları 

kullanarak elde edilmektedir. Bu da dışa bağımlılığı azaltıp üretici fabrikalara, 

uluslar arası fiyat dalgalanmalarından mümkün olan en az zararı görmelerini 

sağlamaktadır. 
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6. HURDA ĠTHALATI VE ĠHRACATI 

Hurda, demir-çelik üretiminde ikincil hammadde olmakla birlikte ham demir ile 

rekabet halindedir. Taşınabilir olması, hurda ticaretinin dünyanın her yerinde 

yapılabilmesini ve dünya çapında alınıp satılabilen değerli bir metal olmasını 

sağlamıştır. 

Bir ülkenin net hurda ithalatçı ve ihracatçısı olması birçok faktöre bağlıdır: 

-Çelik üretim yöntemleri (BOF, EAO, OH), 

-Gelişmişlik düzeyi, 

-Geçmişteki hurda tüketim düzeyi, 

-Ülkenin net çelik mamülleri ithalatçı veya ihracatçısı olma durumu. 

6.1 Dünya’da Hurda Ġhracatı 

Avrupa ülkeleri ve Japonya gibi gelişmiş ülkeler hurdalarını ya kendileri 

kullanmakta ya da ihraç etmektedirler. ABD ise bir yandan en büyük hurda 

ihracatçısı konumunu korurken diğer taraftan hurdanın yerini alabilecek 

hammaddeleri (demir karbid gibi) üretmeye başlamıştır. Diğer hurda üreticileri 

Rusya, Japonya, Almanya, Fransa ve İngiltere‟dir. ABD dışındaki tüm çelik hurda 

üreticilerinin tüketim ve üretim miktarları birbirlerini dengelemektedir. Bu yüzden 

ABD dünyanın en büyük hurda ihracatçısı konumundadır. 

Çizelge 6.1‟de dünyada bölgelere göre hurda ihracatı miktarları verilmiştir. Hurda 

ihracatında 1999-2008 yılları arasındaki değişime baktığımızda 1999 yılında hurda 

ihracatında başta gelen ülkeler çizelge A.2‟de de görüldüğü gibi 8469 bin tonla 

Almanya, 7553 bin tonla Rusya, 5516 bin tonla Amerika ve 4315  tonla Japonya‟dır. 

2008 yılında hurda ihracatında başta gelen ülkeler 21712 bin tonla Amerika Birleşik 

Devletleri ilk sırada, 8269 bin ton ile Almanya, 6640 bin ton ile İngiltere, 5796 bin 

ton ile Fransa ve son olarak 5344 bin ton miktar ile Japonya gelmektedir. 

Uluslararası hurda ihracatında %21,43‟lük pay ile ABD en önemli konuma sahiptir. 

Bunu % 8,16‟lık payla Almanya izlemektedir. 
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Çizelge 6.1: Dünya‟da 1999- 2008 yılları arasında hurda ihracatında bölgelere göre ihraç edilen hurda miktarları (Bin Ton) [2]. 

BÖLGELER 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Avrupa Birliği Ülkeleri (25) 25240 27295 23906 28249 33951 37837 35103 39453 38298 39972 

Diğer Avrupa Ülkeleri 2098 3514 983 2973 4240 4831 2472 4479 4766 4888 

Bağımsız Devletler 

Topluluğu 14168 15033 10593 9574 11688 18639 17000 14023 9857 8390 

Kuzey Amerika 7534 7858 9560 11302 13959 15784 17172 19198 23184 27996 

Güney Amerika 31 17 13 13 134 271 329 266 341 431 

Afrika 550 457 − 456 1598 1795 2284 2124 1729 4170 

Orta Doğu − − − − 1211 1852 1749 1617 1247 2396 

Asya 5140 4043 8132 6942 10365 12085 12147 11804 10540 11032 

Okyanusya 708 768 1034 768 1212 1186 1436 1606 1838 2034 

Dünya 55470 58984 54219 60276 78358 94281 89691 94569 91800 101309 
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6.2 Türkiye’nin Hurda Ġhracatı 

Türkiye‟nin dünya demir-çelik hurda ihracatındaki payı dikkate değer ölçüde 

değildir. Şekil 6.1‟de Türkiye‟nin 1999-2008 yılları arasındaki hurda ihracatı grafiği 

verilmiştir. Çizelge A.3‟deki verilere göre Türkiye‟nin 2004 yılında 82.455 bin tonla 

ve 2007 yılında 81.413 bin tonla hurda ihracatı en yüksek miktarlarda olmuştur. 2009 

yılında en fazla hurda ihraç ettiğimiz ülkeler sırasıyla; Hollanda, İngiltere, Almanya 

ve İspanya‟dır. 

Üretimin, hammaddesi hurda olan elektrik ark ocaklarında yapılması nedeniyle 

Türkiye‟nin hurda kıtlığı çekiyor olması, Türkiye‟yi başlıca hurda ithalatçısı 

konumuna sokmuştur. 2000-2008 yılları arasında, elektrik ocaklarının üretim 

kapasitesi % 91 oranında artışla, 13.6 milyon tondan, 26.1 milyon tona yükselirken, 

entegre tesislerin kapasitesi, % 30 oranında artışla, 8 milyon tona yükselmiştir [10].  

 

 

ġekil 6.1: Türkiye‟nin 1999-2008 yılları arasındaki hurda ihracatı grafiği [12]. 
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6.3 Dünya’da Hurda Ġthalatı 

Bölgelere göre dünyada ithal edilen hurda miktarları çizelge 6.3‟te verilmiştir. Çizelge A.4‟deki daha ayrıntılı 2008 verilerine göre dünyada 

hurda ithalatı 102.907 bin tondur. Türkiye 17.415 bin ton ve % 16,9‟luk pay ile dünyanın en büyük ithalatçısı olmuştur ve çizelge A.4‟de de 

görüldüğü gibi bu konumunu 1999 yılından beri korumaktadır. Türkiye‟yi 7319 bin ton ve % 7,1 pay ile Güney Kore, 6657 bin ton ve % 6,4 pay 

ile İspanya, 5795 bin ton ve % 5,54 pay ile İtalya ve 5675 bin ton ve % 5,51 pay ile Almanya izlemektedir. 

Çizelge 6.2: Dünya‟da 1999- 2008 yılları arasında hurda ithalatında bölgelere göre ithal edilen hurda miktarları (Bin Ton) [2]. 

BÖLGELER 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Avrupa Birliği Ülkeleri (25) 24061 28168 27397 26787 32719 38134 36547 39333 37871 40279 

Diğer Avrupa Ülkeleri 8574 8197 10474 13554 13939 14204 11322 14829 15113 18769 

Bağımsız Devletler 

Topluluğu 1054 1478 112 107 2363 2350 2287 2338 2501 2556 

Kuzey Amerika 6661 6643 5281 6318 6421 8546 6920 7913 6822 6744 

Güney Amerika 18 23 16 13 133 277 200 235 207 291 

Afrika 14 65 482 − 729 1236 1503 2423 2503 2657 

Orta Doğu − − 39 − 50 468 330 213 180 147 

Asya 14987 19179 26072 24919 29554 32741 33209 26105 26573 31456 

Okyanusya 5 21 7 8 43 35 20 27 23 7 

Dünya 55375 63775 69880 71706 85949 97991 92337 93417 91792 102907 
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6.4 Türkiye’de Hurda Ġthalatı  

Dünya‟da hurda piyasasında Türkiye‟nin yeri oldukça önemlidir. Dünya hurda 

ithalatının önemli bir kısmı Türkiye tarafından yapılmaktadır. Bu yüzden hurda 

fiyatlarındaki dalgalanmalar hurda ithal etmek durumunda olan ülkelerin demir-çelik 

ürünlerinin birim fiyatlarında olumsuz etkiler yaratabilmektedir. 

2009 yılında çizelge A.5‟te de görüldüğü gibi Türkiye‟nin hurda ithalatında en 

önemli ülkeler sırasıyla; ABD, Romanya, Hollanda, Belçika-Lüksemburg ve 

İngiltere‟dir. 

Türkiye çizelge 6.3‟te de görüldüğü gibi 2006 yılında 15.074.009 ton miktarında ve 

3.911.821 bin $ değerinde, 2007 yılında 17.140.855 ton miktarında ve 5.591.881 bin 

$ değerinde, 2008 yılında 17.414.983 ton miktarında ve 8.421.209 bin $ değerinde,  

2009 yılında ise 15.638.653 ton miktarında ve 4.232.117 bin $ değerinde ithalat 

yapmıştır.  

 

ġekil 6.2: Türkiye‟nin 1999-2008 yılları arasındaki hurda ithalatı grafiği [12]. 
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Çizelge 6.3: Türkiye‟nin Bölgelere Göre Hurda İthalatı (2006-2009) [13]. 

  2006 2007 2008 2009 

% değiĢim 

09/08 

% pay 

(09) 

BÖLGELER Ton 1000$ Ton 1000$ Ton 1000$ Ton 1000$ miktar değer miktar değer 

AB (27) 5.738.242 1.465.172 7.318.934 2.409.080 7.560.649 3.629.133 7.766.376 2.120.248 2,7 -41,6 49,7 50,1 

ABD 2.714.789 723.441 3.949.644 1.279.883 5.044.516 2.178.525 3.848.973 1.034.699 -23,7 -61,9 24,6 24,4 

RUSYA 4.048.426 1.070.582 3.443.898 1.132.476 2.205.628 1.227.001 1.323.244 359.959 -40,0 -70,7 8,5 8,5 

UKRAYNA 429.040 113.837 503.063 160.468 423.359 233.643 583.860 160.455 -37,9 -31,3 3,7 3,8 

GÜRCĠSTAN 444.259 115.326 529.053 170.389 403.419 227.577 362.819 95.205 -10,1 -58,2 2,3 2,2 

DĠĞERLERĠ 1.699.253 423.463 1.396.263 439.585 1.777.412 925.330 1.753.381 461.551 -1,4 -50,1 11,2 10,9 

TOPLAM 15.074.009 3.911.821 17.140.855 5.591.881 17.414.983 8.421.209 15.638.653 4.232.117 -10,2 -52,8 100,0 100,0 
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Çizelge 6.4: Türkiye‟deki fiili kapasite artış planları [13]. 

 

 

Firma Adı 

KuruluĢ 

Mevcut 

kapasitesiler 

Mevcut 

Uretimler 

Kurulacak yeni 

tesis kapasiteleri   Kullanılan Hurda  

 Tarihi (2008 yılı için) (2008 yılı için) 2020 ye kadar Toplam Hammadde Gereksinimi 

1 Asil Çelik 1974 485,000 305,920   485,000 Hurda 510,526 

2 Cer Çelik 2005 850,000 556,876   850,000 Hurda 894,737 

3 Çebitaş Demir Çelik  1981 750,000 491,575   750,000 Hurda 789,474 

4 Çemtaş 1970 172,000 120,797   172,000 Hurda 181,053 

5 Çolakoğlu Metalurji 1968 3,171,300 2,372,345 3,500,000 6,671,300 Hurda 7,022,421 

6 Diler Demir Çelik 1954 1,500,000 1,246,923   1,500,000 Hurda 1,578,947 

7 Ege Çelik 1986 2,000,000 1,204,458   2,000,000 Hurda 2,105,263 

8 
Ekinciler Demir 

Çelik 1978 1,000,000 847,011   1,000,000 Hurda 1,052,632 

9 Erdemir 1960 3,300,000 3,123,670   3,300,000 

Cevher + 

Hurda 868,421 

10 Erege Metal 1985 720,000 539,247   720,000 Hurda 2,105,263 

11 Habaş 1985 3,200,000 2,671,569 3,000,000 6,200,000 Hurda 1,052,632 

12 İçdaş 1970 5,267,600 3,647,742   5,267,600 Hurda 3,473,684 

13 İlhan Metalurji 2007 200,000 97,103   200,000 Hurda 757,895 

14 İsdemir 1970 3,500,000 2,851,448 2,000,000 5,500,000 

Cevher + 

Hurda 1,447,368 

15 İzmir Demir Çelik 1975 1,320,000 1,119,207   1,320,000 Hurda 5,544,842 

16 Kaptan Demir Çelik 1968 1,140,000 994,279   1,140,000 Hurda 210,526 

17 
Karabuk Demir 

Celik 1937 1,500,000 1,131,809   1,500,000 

Cevher + 

Hurda 394,737 

18 Kroman Çelik 1967 1,250,000 1,035,150   1,250,000 Hurda 1,389,474 
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19 Nursan Metalurji 2005 800,000 686,507   800,000 Hurda 1,200,000 

21 Yazıcı Demir Çelik 1949 1,000,000 950,288   1,000,000 Hurda 1,578,947 

22 
Yeşil Yurt Demir 

Çelik 1985 720,000 545,033   720,000 Hurda 1,315,789 

23 
Yolbulan-Baştuğ 

DC. 2011     2,200,000 2,200,000 Hurda 842,105 

24 Kayıkçı Metal 2013     500,000 500,000 Hurda 1,052,632 

25 Tosçelik 2005 2,000,000     2,000,000 Hurda 757,895 

26 Ozkan DC 2013     700,000 700,000 Hurda 2,315,789 

27 Bilecik DC 2015     100,000 100,000 Hurda 526,316 

28 Mega Celik 2015     200,000 200,000 Hurda 2,105,263 

29 MMK Atakaş 2015     2,500,000 2,500,000 Hurda 736,842 

         Toplam   35,845,900  14,700,000 50,545,900  43,811,474 

         

 Toplam : 50,545,900 metric ton      

         

 

*Yuksek fırınlı fabrikalarda %25 hurda kullanıldığı 

varsayılmıştır. 

      

 
**Hurda verimine gore değişmekle birlikte,  hurdadan metale dönüş katsayısı %95 olarak 

hesaplanmıştır.    
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6.5 GDP (Gross Domestic Product) NEDĠR 

GDP büyüme oranı tanımı : GDP veya Toplam içsel ürün un anlamı, yurtiçindeki 

tüm ürün ve servisleri ölçmektedir. GDP nin yapısal bileşenleri ekonominin 

maddeleridir. Bunlar, Tüketici harcamaları, Endüstriyel yatırımlar, ihracatın ithalat 

aşması ve devlet harcamalarıdır. Avantajlı yönü ise bu bileşenlerin ölçmenin ortak 

yanıdır. [14]  

 

Açıkalama:  

GDP nin en basit formula aşağıdaki gibidir. y = c + i + e + g, y= GDP,  c= tüketici 

harcamaları, i = endüstriyel harcamalar, e = ihracatın, ithalata göre fazlası ve g = 

devlet harcamalarıdır. Tüketici harcamalarının anlamı, tüketiciler tarafından yapılan 

tüm harcamalardır. Endüstriyel yatırımlar, firmaların büyümesi göz önüne 

alınmaktadır. Bunlar bankalarda yatan parasal meblağlardan ziyade, uretim hatları ve 

ekipmanları olarak hesaplanmaktadır. İhracatın ithalatı aşma miktarı da GDP ye 

katılmaktadır.  Devlet satınalmalarını, halktan toplanan vergilerden yapılmaktadır. 

Tüm bu rakamların toplamı bir önceki dönemler ile kıyaslandığında, büyüme veya 

küçülme ortaya çıkmaktadır. Büyüme veya küçülme şu şekilde hesaplanmaktadır. / 

(Şimdiki Değer-Önceki Yıl Değeri)/ (Önceki Yıl Değeri). [14]  

 

 

ġekil 6.3: GDP hesabında maddi varlık döngüsü [14]. 
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6.6 Sünger Demir Üretimi 

Demir cevherinin ve peletin içerdiği Fe değişik yöntemlerle indirgenerek sünger 

demir elde edilmektedir. Sünger demir büyük oranda çelik hurdası yerine ark 

ocaklarında kullanılmaktadır.Sünger demir, cevherin yapısının uygun olması 

durumunda, doğrudan demir cevherinden de üretilebilmektedir.  

Demir cevheri 570 C üzerinde indirgeyici bir ortamda sırası ile hematit, manyetit, 

wustit, demir şeklinde indirgenerek yapısal bir değişime uğrar. Indirgeyici olarak 

CO, H2 ve CH4 yada belirli orandaki karışımları kullanılmaktadır.  

Dünya sünger demir üretimi yılda 60 milyon ton cıvarındadır. Hindistan 18,1 milyon 

ton sünger demir üretimi ile ilk sırada, Venezüella 7,9 milyon ton ile ikinci sırada yer 

almaktadır. Dünyadaki sünger demirin yaklaşık %60‟ı Midrex yöntemi ile, %18 i de 

H.Y.L. yöntemi ile üretilmektedir.  

İndirgeyici ve indirgeme ortamına bağlı olarak tünelfırın, dikey fırın, döner fırın, 

sabit yatak ve akışkan yataklı sistemlerle sünger demir üretilmektedir. Sünger demir 

üretiminde, indirgeyici olarak CH4 yaygın olarak kullanılmaktadır.  

Midrex yönteminde indirgeyici olarak CH4 kullanılmaktadır. İndirgenme işlemi, 

yukarısından beslenen ve indirgenmiş sünger demirin altından alındığı dikey bir 

fırında yapılmaktadır. Üretimde süreklilik vardır. 

Midrex yöntemi ilk uygulandığıyıllardan bu yana geliştirilerek üretilen sünger demir 

entegre çalışan diğer tesislerde çelik üretilmektedir. Bu uygulama ile çelik üretim 

maliyetleri olldukça düşürülmektedir.  

Diğer bir sünger demir üretim üretim yönteminde, pelet üretimi esnasında 

zanginleştirilimiş demir cevheri konsantresini ham pelet haline getirmek için, 

karıştırılmadan önce ortama indirgeyici olarak belirli miktardauygun özellikte kömür 

tozu ilave edilmektedir. Isısal işlem esnasında, ham peletler bir taraftan 

gereklimukavemete ulaşırken, diğer taraftan da cevher indirgenmektedir. Bu 

tesislerde proses kontrolü zordur. Ve kapasiteler düşüktür. Yılda yaklaşık 12,7 

milyon ton pelet bu yöntemle üretilmektedir. [9] 

 

 

 



Cevherden celiğe donuşum katsayısı

Hane halkı gelişmişlik katsayısı 11 yıl 0.46

Ulke 2010-2020 artış beklentisi 2020 tahmini metal üretimi 2020 hurda ihtiyacı fiili 2020 hurda ihracat arzı/ -ithalat arzı Fark

2000 yılı 2008 yılı 2000 yılı 2008 yılı 2000 yılı 2008 yılı 2000 yılı 2008 yılı 2000 yılı 2008 yılı 2000 yılı 2008 yılı 2000 yılı 2008 yılı 2000 yılı 2008 yılı

Avusturya 658 1797 753 1397 5426 5017 1885 2000 0 0 0 0 5707 7594 20.59% 9,158 5,265 -458 5,723

Belçika-Lüksemburg 5802 0 2133 0 11830 12726 0 0 33 90 0 0 0 0 19.52% 0 -6,947 0 -6,947

Belçika 0 4830 0 3161 0 99 0 0 0 0 0 0 11636 10676 19.22% 12,728 12,674 -1,890 14,564

Danimarka 282 392 521 1118 3 0 0 0 0 0 0 0 801 0 17.49% 0 0 810 -810

Finlandiya 465 569 385 308 3865 3121 0 0 39 0 0 0 4096 4417 27.03% 5,611 3,787 -315 4,102

Fransa 3223 3219 4526 5796 19690 18290 0 0 21 58 0 0 20954 17879 16.62% 20,850 11,070 2,855 8,215

Almanya 3519 5675 6869 8269 47503 44339 462 500 21 34 455 520 46376 45833 22.24% 56,026 30,832 3,012 27,820

Yunanistan 307 1485 36 36 0 0 0 0 2 0 0 0 1088 2477 10.46% 2,736 2,736 -1,521 4,257

İrlanda 71 2 59 478 0 0 0 0 1 0 0 0 360 0 11.95% 0 0 506 -506

İtalya 4057 5705 166 388 17619 16313 0 0 0 0 0 0 26759 30590 15.03% 35,188 26,556 -5,810 32,366

Lüksemburg 0 3391 0 347 0 0 0 0 0 0 0 0 2571 2582 16.58% 3,010 3,010 -3,371 6,381

Hollanda 1458 1563 3217 3931 7334 32639 0 0 157 24750 0 0 5666 6853 14.64% 7,856 3,696 2,579 1,117

Portekiz 227 1128 109 172 580 0 0 0 0 0 0 0 1088 1400 15.88% 1,622 1,622 -1,052 2,675

İspanya 6057 6657 53 215 6265 6328 75 0 26 0 0 0 15874 18640 6.96% 19,937 16,824 -6,546 23,370

İsveç 478 193 474 1449 94 71 20557 23800 15979 17617 125 125 5227 5198 27.10% 6,607 2,950 1,517 1,434

İngiltere 190 237 4382 6640 16779 15283 0 0 1 8 0 0 15155 13521 19.61% 16,172 7,768 7,276 492

Avrupa Birliği Ülkeleri (15) 26794 36843 23683 33705 136988 154226 22979 26300 16281 42558 580 645 163358 166260

Kıbrıs 0 56 41 72 0 0 0 0 0 0 0 0 14.52% 0 0 17 -17

Çek Cumhuriyeti 183 502 988 1793 6637 6800 0 0 0 0 6216 6387 48.52% 9,486 4,840 1,822 3,019

Estonya 265 532 501 635 1 0 0 0 0 0 0 0 58.42% 0 0 155 -155

Macaristan 40 146 442 692 2098 1900 0 0 0 0 1871 2094 35.94% 2,847 1,658 705 953

Letonya 214 681 97 339 0 0 0 0 0 0 498 635 44.57% 918 918 -470 1,388

Litvanya 8 491 396 652 0 0 0 0 0 0 0 0 43.96% 0 0 220 -220

Malta 0 24 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 29.99% 0 0 1 -1

Polonya 175 466 760 1369 9739 7785 0 0 10 0 0 10498 9728 45.95% 14,198 8,978 1,252 7,726

Slovak Cumhuriyeti 219 169 273 489 4742 5536 466 200 26 0 0 3733 4489 49.40% 6,707 2,765 454 2,310

Slovenya 250 367 114 199 0 0 0 0 0 0 519 642 31.90% 847 847 -211 1,057

Avrupa Birliği Ülkeleri (25) 28148 40277 27295 39970 160205 176247 23445 26500 16308 42568 580 645 186693 190235

Bulgaristan 84 246 387 740 1800 526 593 0 0 0 2022 1330 47.43% 1,961 1,604 692 912

Romanya 0 0 0 0 5049 4446 200 0 0 0 0 0 35.65% 0 -2,774 0 -2,774

Makedonya 8 243 70 184 0 0 0 0 0 0 161 253 35.27% 342 342 -76 418

Bosna Hersek 0 0 0 0 0 0 363 1200 700 0 0 77 608 52.71% 928 577 0 577

Norveç 368 97 139 269 188 152 458 600 515 615 0 0 679 560 17.12% 656 582 191 391

İsviçre 239 506 402 636 0 6 0 0 0 0 1000 1312 16.08% 1,523 1,520 143 1,376

Türkiye 7438 17415 30 78 4110 6900 4390 3700 0 0 14325 26806 39.84% 37,486 30,667 -23,032 53,699

Diğer Avrupa Ülkeleri 59 263 0 29 0 0 0 0 28 0 0 0 0 16.68% 0 0 -259 259

Diğer Avrupa Ülkeleri 8196 18770 1028 1936 11147 12030 6004 5500 543 1315 0 0 18264 30869

Beyaz Rusya 1139 1437 151 37 0 0 0 0 0 0 1502 2589 44.35% 3,737 3,737 -1,920 5,657

Kazakistan 4 0 2136 1797 1936 14890 17144 9068 15200 0 0 4769 4250 44.27% 6,131 3,557 2,463 1,094

Moldova 0 716 0 0 0 0 0 0 0 0 908 885 66.13% 1,470 1,470 -1,130 2,600

Rusya 312 95 6802 5128 9189 11752 86630 99272 17401 24630 1920 4560 59136 68510 44.05% 98,689 41,441 6,888 34,554

Ukrayna 23 164 5010 636 7417 2869 55650 71721 19478 22779 0 0 31767 37279 62.01% 60,396 21,784 726 21,057

Diğer Bağımsız Devletler Topluluğu 0 143 180 343 0 0 0 0 0 0 39.60% 0 0 265 -265

Bağımsız Devletler Topluluğu 1478 2556 15033 8390 16606 16556 157170 188137 45947 62609 1920 4560 98082 113513

Kanada 1326 1691 1913 4048 6566 9073 35930 32100 26510 28056 1126 704 16595 14845 19.58% 17,752 10,536 2,678 7,859

Meksika 1962 1441 184 1076 3065 3875 11326 11500 0 1952 5589 6012 15631 17209 30.69% 22,490 14,421 -453 14,874

Amerika Birleşik Devletleri 3355 3570 5761 21712 15677 9236 63090 53000 6146 11164 1560 260 101803 91350 19.04% 108,743 80,777 20,516 60,260

Diğer Kuzey Amerika Ülkeleri 0 41 0 734 33212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.45% 0 0 846 -846

Kuzey Amerika 6643 6744 7858 27996 58520 22184 110346 96600 32735 41172 8275 6976 134029 123404

Arjantin 0 2 9 15 5074 7176 1420 1847 4474 5541 38.16% 7,655 3,095 17 3,078

Brezilya 23 44 7 119 0 0 208830 346000 160114 281683 412 302 27865 33716 45.14% 48,935 5,995 103 5,891

Peru 0 171 0 7 0 0 4100 7900 3527 7200 82 74 751 1001 46.79% 1,469 997 -229 1,225

Şile 0 0 0 69 0 0 8020 8400 6396 5400 1352 1523 46.42% 2,230 209 96 113

Venezuela 0 0 0 0 0 387 17420 21500 6883 5500 6412 6826 3835 4225 18.53% 5,008 -3,927 0 -3,927

Kolombiya 0 0 0 0 0 0 660 900 0 0 0 0 660 1053 38.74% 1,461 887 0 887

Diğer Güney Amerika 0 75 0 41 261 319 0 0 0 0 0 0 0 0 7.63% 0 -158 -35 -123

Güney Amerika 6666 7035 16 251 5335 7882 239030 384700 176920 299783 8326 9049 38937 47059

Mısır 0 2398 0 0 3400 3562 1900 2000 2110 2643 2838 6198 27.38% 7,895 4,636 -2,902 7,538

Cezayir 0 0 0 0 0 213 1520 1700 0 0 842 646 21.43% 784 -284 0 -284

Güney Afrika 65 85 457 1270 0 0 33710 49000 21397 31592 1526 1178 8481 8269 48.95% 12,317 389 1,677 -1,288

Diğer Afrika Ülkeleri 0 173 0 2026 0 0 11069 11000 1486 1569 28.72% 0 6,513 2,266 4,247

Afrika 65 2657 457 3296 3400 3775 37130 52700 32466 42592 5122 5391 12161 15113

İran 0 85 0 0 2400 929 12370 20000 0 3800 4539 7399 6600 9964 27.04% 12,658 2,648 -103 2,751

Diğer Orta Doğu 0 63 0 490 510 400 0 0 3680 6211 4180 6682 26.33% 8,441 8,209 512 7,696

Orta Doğu 0 147 0 490 2910 1329 12370 20000 0 3800 8219 13610 10780 16646

Çin 5099 3590 0 0 69971 444028 105257 824011 0 10 50 600 128500 500312 87.51% 938,135 -155,598 -6,395 -149,203

Hindistan 700 4579 0 0 510 600 74946 366000 34918 101400 5498 20250 26924 57791 79.94% 103,989 -115,523 -7,827 -107,696

Endonezya 1266 1907 0 0 2159 2300 538 100 142 1000 1736 1209 2848 3915 49.44% 5,851 4,888 -2,707 7,596

Japonya 321 699 2895 5344 131733 140351 0 0 0 0 106444 118739 20.87% 143,520 65,484 5,334 60,151

Güney Kore 6852 7319 53 369 38980 49542 332 200 0 0 43107 53625 40.81% 75,509 43,290 -9,297 52,587

Malezya 1816 2498 180 32 1736 3043 258 800 104 900 1240 1958 3650 6423 37.72% 8,846 6,981 -3,226 10,208

Singapur 233 257 516 624 0 0 0 0 0 0 603 764 50.30% 1,148 1,148 524 624

Tayvan, Çin 1971 5539 150 145 14900 15571 0 0 0 0 16896 19882 51.32% 30,085 19,247 -7,754 27,001

Tayland 741 2752 100 361 0 0 100 1600 0 0 2100 5211 46.99% 7,660 6,578 -3,339 9,917

Diğer Asya Ülkeleri 179 2315 90 2105 4646 2542 0 0 50 2100 0 0 0 0 43.07% 0 -291 -285 -5

Asya 19178 31455 3984 8980 264635 657977 181431 1192711 35214 105410 8524 24017 331072 766662

Avustralya 21 5 768 1708 1857 4649 176300 349800 157331 308931 325 0 7129 7625 20.67% 9,201 -16,065 1,952 -18,017

Yeni Zelanda 0 2 0 274 0 0 2692 2300 1570 500 890 0 702 799 19.62% 956 -35 309 -344

Okyanusya 21 7 768 1982 1857 4649 178992 352100 158901 309431 1215 7831 8424

Dünya 70395 109648 64297 120792 524615 902629 945918 2318948 499034 908670 41601 64239 837849 1311290 2,028,563 241,405 -21,233 262,637

Çizelge 6.5 Dünya demir hammadde hareketleri ve 2020 Demir çelik üretimi tahmini

Açıklamalar :

1. 2020 Tahmini metal uretimi, 2009 uretimini 11 yıllık büyüme tahmini ile çarpılıp bulunmuştur.

2. 2020 Hurda ihtiyacı fiili sutunu, Demir celik uretiminden cevher üretimi ve ithalatı dusulup ihracat ilave edilmiştir. Negatif değerler hurda ihtiyacı olmayıp 

Cevher fazlalığından dolayı cevre ulkelere cevherden uretilmiş demir satma eğilimini gosterir ve fiilen hurda ihtiyacını dusurur. 

3. 2020 hurda ihracat arzı / eksi ithalat arzı - Pozitif değerleri ihrac etme isteğini negatif değerler ithal etme isteğini belirtir. 

4. Ulkeler arası gelişme farklılıkları vardır. 

DRI ithalatı Ham Demir celik uretimiHurda ithalatı Hurda ihracatı Cevher ithalatı Cevher Uretimi Cevher Ihracatı DRI üretimi
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7. SONUÇ VE DEĞERLENDĠRMELER 

2008 ikinci yarısı ve 2009 da dünya üzerindeki krizden sonra piyasalar açılmakla 

birlikte, 2020 ye kadar sürekli bir büyüme trendi beklenmemektedir. Fakat 

Türkiyenin Avrupa ve Asya üzerinde köprü olmasından dolayı uluslar arası demir 

çelik ticaretinde önemini koruyacaktır.  

Mevcut ve çeşitli seviyelerde kapasite genişleme ve kurulum çalışmaları 

değerlendirildiğinde, Türkiyenin bugünkü görünen kapasite tablosu 50 miliyon ton 

çelik üretim kapasitesine ulaşacağını gostermektedir. 

2020 yılı ülkeler bazında yapılan üretim ve tüketim artışlarını GDP ( Gross Domestic 

Product) grow rate ile hesapladığımızda ortaya cıkan 37 milyon tondan 13 milyon 

ton fazladır. Bunun sebebi Turkiyede çelik üretimi, dünya gelişiminin üzerinde bir 

konumda olmasıdır.  

Bunun anlamı Türkiyenin bölgede çelik üreticisi olacağını gostermektedir. Bu 

parallelde hurda gereksinimi artacaktır. Bundan dolayı yapılan yatırımlar ve 

yapılacak yatırımlara bakıldıgında, hurda ile üretim yapan EAF tesislerinde, Yassı 

ürünlerinde üretilecegi öngörülmektedir. Hurdanın bakır impuritisinin yuksek 

olmasından ürün kalitesini bozacağından, yassı urunlerde istenen kaliteyi düşüreceği 

ve üretimi zorlaştıracağı düşünüldüğünde ,  bu durum Turkiye icin sürdürülebilir 

değildir. Bu açılarla Turkiye Bakır ve kalay impuritelerini dengelemek icin birincil 

kaynakları kullanarak üretilen EAF şarj malzemesi olarak DRI (Direct Reduced Iron) 

ve HBI (Hot Bricked Iron) üretme projelerini acil olarak gündeme almalıdır. Bu 

sektörde de dünyada lider DRI makineleri ureticisi www.midrex.com un hakimiyeti 

sadece 64 milyon ton yıldır. 

Hurda kaynakları sonsuz degildir. Endüstriyelleşme artıkca kontamine hurdalar 

ortaya çıkacaktır. Otomotiv ve beyaz eşya hurdaları artacak. Bu şekildeki hurdalarda 

bakır ve kalay artacaktır. Maliyet unsuruna göz atarsak, Hurda fiyatlarının arz-talep 

prensibine göre belirlenmesinden dolayı, demir-çelik üreticilerimiz çoğu zaman fiyat 

makasında kalmaktadır ve zarar etmektedirler. Bu açıdan da bu sürdürülebilir 

değildir.  

http://www.midrex.com/
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2020 yılı ile ilgili bazı tespitler.  ( Şekil 4.6 dan bakarak ) 

1. Dünyadaki hurda ithalat arzı   21 milyon Metric Ton. 

2. Dünyadaki hurda talebi   241 milyon Metric Ton. 

3. Türkiyede öngörülen çelik üretimi   50 milyon Metric Ton. 

4. Türkiyenin öngorülen hurda ihtiyacı  43,8 milyon Metric Ton. 

Dünya hurda ithalat arzı, özkaynaklar ile karşılanamayan eksik hurda miktarıdır.  

 

Aynı zamanda, hurda fiyatlarının çok oynak olmasından dolayı üreticilerimiz çoğu 

zaman maliyet makasında kalmaktadırlar. Bu maliyet makasını önlemek için DRI ve 

HBI kullanmaları düşünülmektedir.  

DRI tesisisin kurulması icin ya ucuz gaz veya ucuz kömür bulunması gerekmektedir. 

Türkiyede bu iki unsurda şu anda mevcut olmadıgından yatırımın geri dönüş süresi 

uzun olacaktır. Yakın komşularımız IRAN ve MISIR da DRI üretim tesisleri 

bulunmakla birlikte, bu tür ürünlerin ülke dışına çıkmasını yasaklayacak kadar 

yüksek gümrük vergileri uygulanmakadır. 

Türkiyenin yassı üretim isteğini projesini sağlıklı devam edebilmesi için, DRI ve 

HBI tesislerini bir an evvel kurması gerekmektedir.  
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Çizelge A.1: Ülkemizdeki çelik üreticileri, üretim miktarları ve kapasiteleri, ürün çeşitleri ve üretim teknolojileri [10]. 

Firma Adı 
KuruluĢ  

Tarihi 

Üretim kapasitesi  

(ton) 

(2008 yılı için) 

Üretim (ton) 

(2008 yılı için) 

Kullanılan  

Hammadde 
Ürün ÇeĢitleri Üretim Teknolojisi 

Asil Çelik 1974 485.000 305.920 Hurda 

Sementasyon çelikleri, ıslah 

çelikleri, yay çelikleri,otomat 

çelikleri (kurşunlu ve kurşunsuz), 

alaşımlı ve alaşımsız takım çelikleri, 

yüzeyi sertleştirilebilen çelikler, 

borlu çelikler, paslanmaz çelikler 

(ferritik,martenzitik), mikro alaşımlı 

çelikler, rulman çelikleri, talaşlı 

işlenebilirliğe uygun tüm vasıflı 

çelikler (Ca veya Pb katkılı) 

1 adet 24 MW gücünde 55 tonluk EAO,  

1 adet 50 MW gücünde 70 tonluk EAO,  

11 MW gücünde 2 adet Pota Ocaği, 

2 adet vakumda gaz giderme, ingot döküm, 

sürekli döküm (blum, kütük),  

büyük kesit ve orta kesit haddehaneleri,  

büyük kesit ve orta kesit tamamlama hatları, 

ısıl işlem ve ıslah fırınları, kimya,   

mekanik testler ve metalografi laboratuvarları. 

Cer Çelik 2005 
 

850.000  
556.876 Hurda 

Çelik kütük (kare kesitli), nervürlü 

inşaat demiri, filmaşin 

2 adet 50 tonluk EAO, 2 adet Pota Ocağı, 

2 adet sürekli döküm makinası,  

Toplam yedi döküm yolu ve manyetik karıştırıcı 

Çebitaş Demir 

Çelik  
1981 750.000 491.575 Hurda 

Kütük demir, nervürlü inşaat demiri, 

köşebent 

EAO (75 ton), Pota Ocağı (75 ton), sürekli 

döküm, sıcak çekme ile sürekli haddeleme.  
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Çizelge A.1(Devam): Ülkemizdeki çelik üreticileri, üretim miktarları ve kapasiteleri, ürün çeşitleri ve üretim teknolojileri [10]. 

Çemtaş 1970 172.000 120.797 Hurda 

Yuvarlak, kare, yaylık lama, çelik 

lama        

altıköşe            

EAO (30 ton, alttan döküm alma),  

PO (30 ton); VG (vakumdan gazalma),  

SDM (2 yollu sürekli-kapalı döküm makinası), 

Orta kesit hadde, kumlama, doğrultma, iç ve 

yüzey hata kontrolü cihazlari. 

Çolakoğlu Metalurji 1968 3.171.300 2.372.345 Hurda 

Düşük ve orta karbonlu çelik kütük 

ve slab, düşük karbonlu filmaşin  

ve orta karbonlu çubuk  

1 adet 300 ton sıvı çelik kapasiteli 250 MW 

gücünde EAO, 

2 adet 48 MW 300 ton kapasiteli pota ocağı,  

300 ton kapasiteli ikiz tanklı vakum giderici, 

enjeksiyon sistemi,1 adet 9 m çapli 8 yollu 6-16 

m kesme aralıklı kütük döküm makinası,  

(130x130-200x200) ve 9m çaplı 2 yollu 6-16m  

kesme aralıklı slab döküm makinası (150-270 

mm soğuk-800-1650 mm soğuk),  

Slit teknolojisi ve yatay dikey çevirmesiz sürekli 

haddeleme, otomatik bağlama 

sistemleri ve haddehanenin bilgisayar kontrollü 

işletilmesi. 

Diler Demir Çelik 1954 1.500.000 1.246.923 Hurda 

Çelik kütükler,düz ve 

nervürlü inşaat çelikleri, lama, 

köşebent ve profiller. 

1 adet 100 MVA Fuchs hurda ön ısıtmalı EAO, 

20 MW Pota Ocaği, 6 yollu sürekli döküm  

makinası. 

Ege Çelik 1986 2.000.000 1.204.458 Hurda 

Kare kesitli düşük ve orta karbonlu 

kütükler, düşük orta ve yüksek 

karbonlu filmaşin, elektrotluk , 

vida-cıvata kalitesinde inşaat çeliği 

(düz, nervürlü). 

4 adet EAO, Pota Ocağı, sürekli döküm 

üniteleri, haddehane, oksijen tesisi. 
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Çizelge A.1(Devam): Ülkemizdeki çelik üreticileri, üretim miktarları ve kapasiteleri, ürün çeşitleri ve üretim teknolojileri [10]. 

Ekinciler Demir 

Çelik 
1978 1.000.000 847.011 Hurda 

Kare kesitte çelik kütükler ve 

nervürlü ve yuvarlak inşaat çeliği 

(% 0.08 - 0.60 karbon  

aralığında üretilir).   

Hurda ön ısıtma, 120 MVA gücünde 100 ton 

kapasiteli UHP EAO, 12 MVA gücünde 100 ton 

kapasiteli tam otomatik alaşım elementleri 

beslemeli pota ocağı, sürekli döküm makinasi. 

Yürüyen tabanli PLC kontrollü tav firini, 

descaling sistem, 32 m/s haddeleme hizi, 

thermex sistemi, otomatik paketleme. 

Erdemir 1960 3.300.000 3.123.670 Hurda 

Elektrolitik kalay/krom kaplanmış 

teneke sacı ve rulosu, galvanizli sac 

ve rulo, soğuk haddelenmiş sac ve 

rulo, sıcak haddelenmiş sac ve rulo, 

levha. 

Kok ve Sinter Fabrikalari, Yüksek Fırınlar, BOF 

Konvertörleri, Sürekli Dökümler, Sürekli Sıcak 

ve Soğuk Haddehaneler, Levha Tesisi, 

Galvanizleme, Kalay ve Krom Kaplama Hatlari. 

Erege Metal 1985 720.000 539.247 Hurda 

Standartlarina uygun olarak, kare 

kesitli  

kütük, düz ve nervürlü 

kaynaklanabilir   

beton çelik çubuklar.    

75 MVA gücünde 100 ton kapasiteli EAO, pota 

ocagi, 6 yollu sürekli döküm makinasi, 50 

ton/saat kapasiteli tav firını, sürekli haddeleme. 

Habaş 1985 3.200.000 2.671.569 Hurda 

 Kare kesitli,düşük ve yüksek 

karbonlu alaşımlı çelik kütükler,düz 

ve nervürlü çubuklar, kangal. 

2 adet çelikhanede EBT tipi 130 tonluk ark 

ocağı. 

2 adet pota ocağı.  

2 adet 6 yollu sürekli döküm makinası.  

Haddehanede yürüyen tabanlı firınla teçhiz 

edilmis sürekli çubuk haddeleme ünitesi ve 100 

m/sn hızla çalışan Stelmor tipi kontrollü soğutma 

sistemi ile teçhiz edilmis kangal haddeleme 

ünitesi. 
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Çizelge A.1(Devam): Ülkemizdeki çelik üreticileri, üretim miktarları ve kapasiteleri, ürün çeşitleri ve üretim teknolojileri [10]. 

İçdaş 1970 5.267.600 3.647.742 Hurda 

Vasıflı çelik ve betonarme çeliği 

(kütük, düz ve nervürlü çelik çubuk 

ve filmaşin).  

Alttan döküm almalı LVT ve UHP ark ocakları 

ve pota firınları, sürekli döküm makinaları. 

İlhan Metalurji 2007 200.000 97.103 Hurda 

Kare kesit çelik kütük, düz ve 

nervürlü inşaat demiri, sanayi 

borusu, 

kutu profil. 

2-SET 12 MVA Gücünde 25 ton kapasiteli  

indüksiyon ocaği, 5 MVA gücünde 25 ton  

kapasiteli pota ocağı, sürekli döküm makinası. 

İsdemir 1970 3.500.000 2.851.448 Hurda Kütük, kangal, slab, rulo, pik 

Kok, sinter, yüksek fırın, konvertörler, pota 

metalurjisi,  sürekli döküm kütük, sürekli döküm 

slab, haddehane (kangal, sıcak haddehane).  

İzmir Demir Çelik 1975 1.320.000 1.119.207 Hurda 

Kare kesitli kütük, düz ve nervürlü  

kaynaklanabilir beton çelik 

çubukları. 

Hurda ön ısıtma, 120 MVA gücünde 130 ton  

kapasiteli 1 adet EAO, pota ocağı, 6 yollu sürekli 

döküm makinası, sıcak kütük yüklemeli tav 

fırınları, slit, çift slit teknolojisi ve kontrollü 

soğutma ile sürekli haddeleme.   

Kaptan Demir Çelik 1968 1.140.000 994.279 Hurda 

Çelik kütükler, yuvarlak ve nervürlü 

inşaat çubukları, kare çubuklar, 

lamalar,  

köşebentler. 

120 ton kapasiteli 125 MVA güçlü SMS 

DEMAG EAO  

120 ton kapasiteli 15 MVA güçlü pota ocağı, 

6 yollu concast sürekli döküm makinasi. 
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Çizelge A.1(Devam): Ülkemizdeki çelik üreticileri, üretim miktarları ve kapasiteleri, ürün çeşitleri ve üretim teknolojileri [10]. 

Kroman Çelik 1967 1.250.000 1.035.150 Hurda 

Kütük, UPN Profil, IPN Profil, 

Köşebent  

Düz Yuvarlak, Nervürlü, Düz 

Kangal, Nervürlü Kangal, Düz 

Makara, Nervürlü Makara  

3 adet (100 ton,50 ton, 25 ton)  EAO, 

1 adet 90 ton pota ocağı, 3 adet (3 yollu, ikisi 6 

yollu) sürekli döküm makinası, 

1 adet vakum tesisi,  

Profil Haddehanesi, Çubuk Haddehanesi, 

Kangal Haddehanesi-I, Kangal Haddehanesi-II, 

Liman Tesisi. 

Nursan Metalurji 2005 800.000 686.507 Hurda 
Çelik kütük, düz ve nervürlü inşaat 

demiri. 

1 adet 100 MVA 80 ton kapasiteli AC EAO, 

1 adet 18 MVA PO,   

1 adet 6 yollu sürekli döküm makinasi. 

Yazıcı Demir Çelik 1949 1.000.000 950.288 Hurda 

Çelik kütükler, düz ve nervürlü 

inşaat demirleri, lama, köşebent ve 

profiller. 

1 adet 78 MVA ABB DC EAO, 12 MVA pota 

ocağı, 6 yollu sürekli döküm makinası. 

Yeşil Yurt Demir 

Çelik 
1985 720.000 545.033 Hurda 

Düşük, orta ve yüksek karbon ile 

düşük ve alaşımlı çelik kütükler, 

düz ve nervürlü inşaat çelikleri. 

65 tonluk UHP EAO ve pota ocağı,  

6 yollu sürekli döküm makinası ve haddeleme 

tesisleri. 
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Çizelge A.2: Dünya‟da 1999- 2008 yılları arasında hurda ihracatı yapan ülkeler ve ihraç edilen hurda miktarları (Bin Ton) [2]. 

ÜLKELER 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Avusturya 566 753 760 1071 875 1117 1098 1148 1267 1397 

Belçika-Lüksemburg 1178 2133 1952 2041 2507           

Belçika           2763 2721 2994 3001 3161 

Danimarka 463 521 719 1058 1282 1566 1310 998 1264 1118 

Finlandiya 212 385 362 359 375 316 286 224 254 308 

Fransa 3756 4526 4329 4724 5050 5600 5007 6120 6154 5796 

Almanya 8469 6869 6599 6881 6719 6957 6688 7605 7770 8269 

Yunanistan 59 36 39 40 56 55 37 95 35 36 

İrlanda 17 59 129 226 298 346 352 402 478 478 

İtalya 102 166 151 153 174 211 186 190 241 388 

Lüksemburg           624 320 271 330 347 

Hollanda 2472 3217 3213 3064 3315 4058 4199 4727 4339 3931 

Portekiz 62 109 230 232 177 259 335 479 378 172 

İspanya 30 53 45 94 103 205 140 137 162 215 

İsveç 400 474 560 723 709 729 858 850 1069 1449 

İngiltere 3573 4382 4817 5555 7219 6767 6108 7426 6014 6640 

Avrupa Birliği Ülkeleri (15) 21958 23683 23906 26220 28858 31573 29647 33666 32756 33706 
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Çizelge A.2 (Devam) : Dünya‟da 1999- 2008 yılları arasında hurda ihracatı yapan ülkeler ve ihraç edilen hurda miktarları (Bin ton) [2]. 

Kıbrıs 17 41 − − 42 43 55 66 64 72 

Çek Cumhuriyeti 853 988 − − 1147 1607 1351 1457 1679 1793 

Estonya 503 501 − − 369 354 437 655 568 635 

Macaristan 469 442 − 465 646 870 761 658 568 692 

Letonya 55 97 − − 6 64 217 314 242 339 

Litvanya 260 396 − − 451 672 599 682 663 652 

Malta  12 − − − 23 16 4 19 28 25 

Polonya 731 760 − 1564 1808 1988 1427 1189 1088 1369 

Slovak Cumhuriyeti 296 273 − − 487 463 378 525 396 489 

Slovenya 87 114 − − 113 187 226 222 247 199 

Avrupa Birliği Ülkeleri (25) 25240 27295 23906 28249 33951 37837 35103 39453 38298 39972 

Arnavutluk − − − − 25 81 43 66 42 94 

Bosna-Hersek − 41 − − 63 168 99 76 63 169 

Bulgaristan 102 387 375 459 573 766 771 723 678 740 

Hırvatistan 102 105 − − 232 289 297 346 317 324 

İzlanda 21 30 − − 41 51 41 49 45 57 

Makedonya 14 70 − − 58 117 135 129 156 184 

Norveç 140 139 150 228 264 271 267 337 291 269 

Romanya 1326 2289 − 1874 2364 2385 162 1863 1970 1960 

Sırbistan               233 493 346 

Sırbistan-Karadağ 17 22 − − 71 59 13       

İsviçre 346 402 458 412 451 540 562 583 585 636 

Türkiye 29 30 − − 49 82 67 53 98 78 
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Çizelge A.2 (Devam) : Dünya‟da 1999- 2008 yılları arasında hurda ihracatı yapan ülkeler ve ihraç edilen hurda miktarları (Bin ton) [2]. 

Diğer Avrupa Ülkeleri − − − − 51 23 16 23 27 29 

Diğer Avrupa Ülkeleri 2098 3514 983 2973 4240 4831 2472 4479 4766 4888 

Beyaz Rusya 130 151 − − 110 142 164 138 103 37 

Gürcistan 386 713 − − 1135 785 633 289 385 421 

Kazakistan 1271 2136 − − 1402 1978 2226 2953 805 1797 

Kırgızistan 13 41 − − 305 423 327 90 14 28 

Rusya 7553 6802 6083 5760 6923 12836 12358 9797 7855 5128 

Ukrayna 4744 5010 4510 3814 1808 2451 1264 744 688 636 

Diğer Bağımsız Devletler Topluluğu 72 180 − − 6 23 27 12 7 343 

Bağımsız Devletler Topluluğu 14168 15033 10593 9574 11688 18639 17000 14023 9857 8390 

Kanada 1878 1913 1933 2131 2501 2965 3056 3935 4757 4048 

Dominik Cumhuriyeti − − − − 62 134 116 144 213 229 

El Salvador  − − − − 37 12 21 21 39 46 

Honduras − − − − 0 17 64 52 67 84 

Jamaika − − − − 4 14 41 58 83 68 

Meksika 141 184 183 221 473 445 561 553 813 1076 

Amerika Birleşik Devletleri 5516 5761 7444 8950 10767 11899 13001 13978 16642 21712 

Diğer Kuzey Amerika Ülkeleri − − − − 114 298 313 458 570 734 
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Çizelge A.2 (Devam) : Dünya‟da 1999- 2008 yılları arasında hurda ihracatı yapan ülkeler ve ihraç edilen hurda miktarları (Bin ton) [2]. 

Kuzey Amerika 7534 7858 9560 11302 13959 15784 17172 19198 23184 27996 

Arjantin 12 9 − − 36 14 7 8 7 15 

Brezilya 19 7 13 13 10 13 12 34 85 119 

Şile − − − − 8 17 20 31 52 69 

Kolombiya − − − − 6 24 9 11 12 28 

Ekvator Cumhuriyeti − − − − 0* 8 23 39 63 75 

Guyana  − − − − 0* 4 33 27 11 20 

Paraguay  − − − − 15 69 110 68 68 56 

Peru  − − − − 1 21 29 15 5 7 

Venezuella  − − − − 57 93 76 17 0* 0* 

Diğer Güney Amerika − − − − 1 10 9 16 37 41 

Güney Amerika 31 17 13 13 134 271 329 266 341 431 

Cezayir − − − − 322 481 593 728 335 667 

Fas − − − − 246 271 341 145 79 206 

Güney Afrika 550 457 − 456 385 393 386 555 752 1270 

Diğer Afrika Ülkeleri − − − − 645 651 963 696 563 2026 

Afrika 550 457 − 456 1598 1795 2284 2124 1729 4170 

        *0; 500 Tondan az miktarı ifade etmektedir. 
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Çizelge A.2 (Devam) : Dünya‟da 1999- 2008 yılları arasında hurda ihracatı yapan ülkeler ve ihraç edilen hurda miktarları (Bin ton) [2]. 

İsrail − − − − 113 287 355 218 87 276 

Kuveyt − − − − 153 128 188 210 146 233 

Lübnan − − − − 284 434 441 276 146 283 

Birleşik Arap Emirlikleri − − − − 433 450 424 662 432 1114 

Diğer Orta Doğu − − − − 229 553 341 252 436 490 

Orta Doğu − − − − 1211 1852 1749 1617 1247 2396 

Hong Kong  − − − − 1853 1339 974 936 1257 1318 

Japonya 4315 2895 6151 6030 5720 6809 7576 7654 6449 5344 

Kuzey Kore − − − − 222 285 370 22 28 22 

Güney Kore 26 53 63 121 308 221 207 327 214 369 

Malezya 163 180 1088 140 294 185 54 28 60 32 

Filipinler 22 77 − − 800 1334 1185 1245 958 711 

Singapur 338 516 506 390 371 465 581 500 599 624 

Tayvan, Çin 106 150 175 132 119 118 121 181 168 145 

Tayland 76 100 102 87 118 155 173 246 302 361 

Diğer Asya Ülkeleri 95 90 47 41 560 1174 906 653 504 2105 

Asya 5140 4043 8132 6942 10365 12085 12147 11804 10540 11032 

Avustralya 708 768 1034 674 997 1029 1265 1355 1501 1708 

Yeni Zelanda − − − 94 142 110 142 227 314 274 

Diğer Okyanusya Ülkeleri − − − − 74 46 28 24 23 53 

Okyanusya 708 768 1034 768 1212 1186 1436 1606 1838 2034 

Dünya 52188 55372 54219 58248 73265 88017 84235 88782 86258 95043 
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Çizelge A.3: Türkiye‟nin 1999-2009 yılları arasında hurda ihracatı yaptığı ülkeler ve hurda miktarları (Bin ton) [12]. 

ÜLKELER 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

BelirtilmemiĢ 29.383 − − − − − − − − − − 

Almanya 7.765 2.982 1.387 1.590 2.185 4.257 4.174 1.336 8.507 4.044 8.292 

Hollanda 5.244 8.115 7.591 11.487 14.279 12.441 15.916 24.055 32.724 28.239 31.404 

Ġtalya − − − 18 − − 1.789 − 1.026 804 133 

Ġngiltere 4.929 3.843 5.097 5.405 7.340 11.321 8.225 − 10.597 8.992 9.141 

Ġngl.Virj.Ad. − − 321 − − − − − − − − 

Ġsviçre − 11 − − − − − − − − − 

Ġsveç − − − 267 252 40 63 − 25 24 0 

Danimarka − − − 35 − 25 − − − − − 

Ġspanya 4.006 6.507 8.399 11.957 18.322 22.358 15.730 − 2.909 9.404 7.073 

Ġsrail 2.050 750 200 − − 43 44 − − − − 

ABD 605 696 959 205 171 88 39 − 74 126 157 

Ġtalya 167 − − − − 233 − − − − − 

Brezilya − − − − − − − − − 1.628 − 

Kanada − − − − 214 − − − − − − 

Belçika,Lüksemburg − 1.345 74 − − − − − − 32 − 

Belçika 159 − − 104 58 7 134 − 180 − − 

Hindistan 83 208 434 1.645 814 1.910 1.368 − 1.808 4.520 1.012 

Ürdün 64 − − 12 − − − − − − − 
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Çizelge A.3 (Devam): Türkiye‟nin 1999-2009 yılları arasında hurda ihracatı yaptığı ülkeler ve hurda miktarları (Bin ton) [12]. 

Çin, Hong Kong Sar 53 52 150 − − − 457 − 28 303 106 

Çin − 231 3.356 994 2.656 2.887 1.762 1.088 4.459 16.158 6.507 

Güney Kore − − 636 359 − − − − − − − 

Tayvan − 545 280 − − 206 184 − − 339 1.229 

Çek Cumhuriyeti − − − − − − 20 − 29 − − 

Singapur − − 23 104 28 − − − 537 275 446 

Malezya − − 99 − − − − − − − − 

Romanya − 436 − − − − 55 − 4 4 − 

Rusya − − − − − 5.231 − − − 9 − 

Fransa 45 102 135 − 30 − − − 286 389 55 

Afganistan − − − − − − − − 1 12 1 

Kazakistan 30 − − 2 − − − − − − − 

Gürcistan − − − − − − − − 9 − 15 

Pakistan − − − − − 23 99 − 423 498 111 

Suriye 25 − − − − − 18 − − − − 

Ġran − − 20 − 1 − 8 − − 48 24 

Irak − − − − − 2 4 − 16 19 72 

Mısır − − − − − − 305 − 2.754 816 1 

Katar − − − − − − − − 1 − − 

Etiopya − − − − − − − − − − 1 
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Çizelge A.3 (Devam): Türkiye‟nin 1999-2009 yılları arasında hurda ihracatı yaptığı ülkeler ve hurda miktarları (Bin ton) [12]. 

Sudan − − − − − 3 19 − − − 0 

Fas − − − − − − − − 61 − − 

Azerbaycan − − 13 − − − − − − 2 0 

BAE − − 13 − − − 172 − − 45 − 

Japonya 11 127 − 8 117 7 331 − − − 50 

Avusturya 7 − − − − − − − 61 18 − 

Yunanistan 7 42 − − 2.267 21.033 12.873 − 13.684 37 − 

Bulgaristan 2 − − − 3 − − − − − − 

Yugoslavya − − − − 1 − − − − − − 

Makedonya − − − − − − − − 4 − − 

Arnavutluk − − 1 − − − − − 1 − − 

Letonya − − − − − − − − − 1 − 

Nijer − − − − − − − − − − 0 

Diğer 4.130 2.592 70 321 5 340 763 23.907 1.205 871 844 

Toplam 58.765 28.584 29.262 34.513 48.743 82.455 64.552 50.386 81.413 77.657 66.674 
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Çizelge A.4: Dünya‟da 1999- 2008 yılları arasında hurda ithalatı yapan ülkeler ve ithal edilen hurda miktarları (Bin ton) [2]. 

ÜLKELER 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Avusturya 610 658 827 869 934 1035 1132 1098 1351 1797 

Belçika-Lüksemburg 3478 5802 5604 5576 7108           

Belçika           4585 4508 4489 4482 4830 

Danimarka 236 282 322 326 242 251 262 186 214 392 

Finlandiya 346 465 482 476 882 879 756 1010 688 569 

Fransa 2944 3223 2977 2843 3008 3456 2822 3319 3185 3219 

Almanya 2855 3519 3560 3805 4364 5412 5025 5593 5920 5675 

Yunanistan 302 307 775 1165 1122 1202 1557 1429 1637 1485 

İrlanda 66 71 18 1 1 1 1 1 2 2 

İtalya 4256 4057 4349 4046 4381 5606 5360 5668 5242 5705 

Lüksemburg           3786 3234 3248 3656 3391 

Hollanda 1369 1458 1307 1379 1802 2627 2162 2330 1720 1563 

Portekiz 321 227 160 219 268 293 654 1057 1076 1128 

İspanya 5576 6057 6291 5534 6390 6428 6975 7437 6317 6657 

İsveç 442 478 376 429 351 269 252 280 242 193 

İngiltere 151 190 164 118 140 226 185 161 206 237 

Avrupa Birliği Ülkeleri (15) 22950 26814 27212 26787 30992 36054 34885 37307 35938 36845 
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Çizelge A.4 (Devam): Dünya‟da 1999- 2008 yılları arasında hurda ithalatı yapan ülkeler ve ithal edilen hurda miktarları (Bin ton) [2]. 

Kıbrıs − − 7 − 1 27 0 0 0 56 

Çek Cumhuriyeti 135 183 − − 504 497 395 561 521 502 

Estonya 374 265 − − 27 129 112 65 52 532 

Macaristan 23 40 64 − 125 92 45 65 87 146 

Letonya 175 214 − − 164 198 162 267 284 681 

Litvanya 6 8 − − 72 94 75 104 64 491 

Malta  1 − − − 0* 1 4 1 1 24 

Polonya 87 175 114 − 139 355 238 286 314 466 

Slovak Cumhuriyeti 132 219 − − 388 283 196 243 246 169 

Slovenya 180 250 − − 308 403 435 434 363 367 

Avrupa Birliği Ülkeleri (25) 24061 28168 27397 26787 32719 38134 36547 39333 37871 40279 

Bulgaristan 50 84 43 42 75 72 108 189 295 246 

Makedonya 16 8 − − 246 251 173 291 314 243 

Norveç 332 368 334 347 382 424 346 313 267 97 

İsviçre 208 239 246 347 413 545 390 500 476 506 

Türkiye 7878 7438 9850 12818 12818 12898 10228 13352 13500 17415 

        *0; 500 tondan az miktarı ifade etmektedir. 
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Çizelge A.4 (Devam): Dünya‟da 1999- 2008 yılları arasında hurda ithalatı yapan ülkeler ve ithal edilen hurda miktarları (Bin ton) [2]. 

Diğer Avrupa Ülkeleri 90 59 0* − 6 13 77 184 261 263 

Diğer Avrupa Ülkeleri 8574 8197 10474 13554 13939 14204 11322 14829 15113 18769 

Beyaz Rusya 733 1139 − − 1143 1214 1143 1477 1399 1437 

Kazakistan 5 4 − − 6 20 14 18 4 0* 

Moldova − − − − 777 872 970 590 848 716 

Rusya 303 312 112 107 393 161 120 174 95 95 

Ukrayna 2 23 − − 15 13 12 10 21 164 

Diğer Bağımsız Devletler Topluluğu 11 − − − 28 70 28 69 132 143 

Bağımsız Devletler Topluluğu 1054 1478 112 107 2363 2350 2287 2338 2501 2556 

Kanada 1569 1326 1097 1369 1127 1826 1586 1497 1471 1691 

Meksika 1421 1962 1547 1823 1764 2074 1450 1558 1607 1441 

Amerika Birleşik Devletleri 3671 3355 2630 3126 3484 4596 3836 4813 3692 3570 

Diğer Kuzey Amerika Ülkeleri − − 6 − 46 50 48 45 51 41 

Kuzey Amerika 6661 6643 5281 6318 6421 8546 6920 7913 6822 6744 

Arjantin 1 0* 1 − 3 8 2 23 3 2 

Brezilya 17 23 11 13 50 69 93 57 46 44 

Peru  − − 0 − 63 186 44 83 83 171 

Diğer Güney Amerika − − 4 − 17 14 62 71 75 75 

Güney Amerika 18 23 16 13 133 277 200 235 207 291 

        *0; 500 tondan az miktarı ifade etmektedir. 
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Çizelge A.4 (Devam): Dünya‟da 1999- 2008 yılları arasında hurda ithalatı yapan ülkeler ve ithal edilen hurda miktarları (Bin ton) [2]. 

Mısır − − 478 − 556 1064 1252 2275 2274 2398 

Güney Afrika 14 65 2 − 131 88 87 8 79 85 

Diğer Afrika Ülkeleri − − 2 − 43 84 163 141 150 173 

Afrika 14 65 482 − 729 1236 1503 2423 2503 2657 

İran − − 14 − 35 310 104 42 42 85 

Diğer Orta Doğu − − 25 − 15 158 226 171 139 63 

Orta Doğu − − 39 − 50 468 330 213 180 147 

Çin 3349 5099 9776 7853 9294 10225 10136 5385 3395 3590 

Hindistan 414 700 1100 1036 2360 3062 4909 3145 2990 4579 

Endonezya 580 1266 1438 1318 966 1400 1202 1063 1260 1907 

Japonya 282 321 151 179 182 261 181 185 397 699 

Güney Kore 6583 6852 6069 7223 6233 7547 6813 5621 6887 7319 

Malezya 1075 1816 3804 3133 5136 3724 3451 2941 2195 2498 

Singapur 140 233 177 159 234 318 232 261 197 257 

Tayvan, Çin 1801 1971 2119 2780 3177 3790 3422 4459 5418 5539 

Tayland 630 741 694 978 1280 1846 1683 1373 1805 2752 

Diğer Asya Ülkeleri 133 179 743 261 690 568 1178 1673 2029 2315 

Asya 14987 19179 26072 24919 29554 32741 33209 26105 26573 31456 

Avustralya 5 21 6 6 42 33 19 25 21 5 

Yeni Zelanda − − 1 1 0* 2 1 2 2 2 

Okyanusya 5 21 7 8 43 35 20 27 23 7 

Dünya 54264 62421 69695 71706 84223 95911 90675 91391 89859 99473 

        *0; 500 tondan az miktarı ifade etmektedir.
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Çizelge A.5: Türkiye‟nin 1999-2009 yılları arasında hurda ithalatı yaptığı ülkeler ve hurda miktarları (Bin ton) [12]. 

ÜLKELER 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

BelirtilmemiĢ 7.877.831 − − − − − − − − − − 

Avusturya − 1.340 − − − − − − − − − 

Belçika,Lüksemburg − 361.404 283.472 − − − − − − 986.977 1.278.860 

Belçika 419.979 − − 731.938 1.204.811 670.869 593.169 261.943 832.750 − − 

Bulgaristan 7.920 43.733 39.057 121.763 180.320 367.840 270.861 83.424 174.988 244.499 207.987 

Danimarka 70.012 22.371 26.246 241.914 185.567 60.215 25.219 − 364.377 566.451 417.097 

Finlandiya 40.700 − 39.129 − 93.493 18.741 44.106 − 79.900 − 108.401 

Fransa − 41.592 − 2 44.271 49.983 40.122 − 55.826 54.357 122.074 

Almanya 186.253 313.911 143.919 548.419 595.165 422.927 557.125 − 290.279 377.282 506.712 

Yunanistan − − − − − − − − 106 100 1.152 

Ġrlanda 2.866 − − − − − − − − − − 

Ġtalya 4.013 − 86 − − 6.178 20 − 2.677 2.593 2.369 

Hollanda 724.778 1.041.112 429.419 1.026.877 1.407.009 757.760 801.713 428.640 977.926 1.117.388 1.534.222 

Ġspanya − 1.699 − − 2 − − − 679 2.892 71 

Ġsveç − − 44.000 − 75.237 685 17.457 − 42.969 93.768 109.685 

Ġngiltere 26.295 62.723 68.843 696.371 1.470.100 688.591 847.533 1.980.352 2.346.334 1.823.410 932.444 

Macaristan 16.762 4.199 − − − 18.059 8.097 − − − − 

Letonya − − − − − − − − − 33.039 65.447 

Polonya 23.844 − − − 119.376 248.540 175.742 − 27.229 19.192 29.912 
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Çizelge A.5 (Devam): Türkiye‟nin 1999-2009 yılları arasında hurda ithalatı yaptığı ülkeler ve hurda miktarları (Bin ton) [12]. 

Romanya 741.527 1.202.894 612.430 1.245.088 1.592.428 1.496.875 1.201.350 779.231 1.428.708 1.431.164 1.981.135 

Slovenya − − − − − − − − − 2.324 74.092 

Ġzlanda − − − − − 4.071 − − − − − 

Ġsviçre 28.613 26.060 3.763 2.313 35.475 − − − − − − 

Norveç − − − − − − − − − 3.460 − 

Rusya 2.775.264 1.552.127 875.889 1.796.704 2.016.475 3.651.068 3.968.573 3.946.760 3.443.898 2.205.628 1.323.244 

Beyaz Rusya − − 4.305 − − − − − − − − 

Ukrayna 2.221.350 1.939.557 1.685.186 1.828.905 1.063.167 1.291.795 674.246 415.755 503.064 423.359 583.860 

Kanada − − − − 21.967 − 63.094 169.137 317.869 418.656 342.016 

ABD 176.063 2.036 186.728 495.906 780.288 537.741 1.369.829 2.674.899 3.949.645 5.044.516 3.848.973 

Güney Kıbrıs 2.994 − − − − − − − − − − 

Ġsrail 4.409 1.896   2.938 21.615 168.084 315.109 276.302 243.722 253.870 255.077 

Malta − 2.931 − − 5.719 5.456 17.771 − 16.903 22.872 22.270 

Çin 7 3.059 − − − − − − − − − 

Güney Kore − − − − − 2.684 − − − 9 392 

Malezya − − − − − − − − 10 − − 

Litvanya 411       42.171 168.881 131.522 67.792 208.605 263.843 123.007 

Kazakistan 3.313 43.409 15.132 − 4.878 41.393 31.636 52.111 33.189 48.940 45.577 

Gürcistan 279.751 607.353 506.596 760.098 1.113.042 736.516 576.847 283.545 529.054 403.419 362.819 

Kırgızistan − − − − − − − − 46 42 − 
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Çizelge A.5 (Devam): Türkiye‟nin 1999-2009 yılları arasında hurda ithalatı yaptığı ülkeler ve hurda miktarları (Bin ton) [12]. 

Özbekistan − 39 − − − − − − − − − 

Türkmenistan − − − − − 14.416 3.431 − − − − 

Hırvatistan − − − − − 7.793 20.391 − − 31.690 99.014 

Lübnan 57.259 94.946 49.992 106.232 261.575 411.421 378.821 326.859 230.695 221.236 305.767 

Suriye − − − − 49.554 25.675 17.074 − 13.265 5.028 10.541 

Ġran − − − − − 1.062 712 − 290 2.672 − 

Irak − − − − 47.372 250.400 72.627 − 752 − − 

Kuveyt − − − − − − − − 145 − − 

Mısır − − − − 20 − − − − 93 − 

Tunus − 18.770 25.011 66.388 54.479 26.853 8.833   28.732 8.823 − 

Cezayir − − − 71.787 217.621 302.044 471.714 639.860 364.280 619.158 605.197 

Suudi Arabistan − − − − − − − − 297 326 150 

Fas − − − − 24.694 102.015 171.886 64.845 85.050 65.901 10.054 

Azerbaycan − 56.590 − − − 948 10.249 − 1.314 4.617 71 

BAE − − − − − − − − − 2.880 − 

Makedonya − − − − − 39 138 − − − − 

Arnavutluk − − − − 2.222 52.005 28.564   9.599 16.848 1.055 

Bosna-Hersek − − − − − 2.064 − − − − 22.866 

Güney Afrika 26.361 − − − − − − − − − − 

Estonya 36.683 − − − 77.198 141.207 204.577 242.758 460.793 453.117 249.443 
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Çizelge A.5 (Devam): Türkiye‟nin 1999-2009 yılları arasında hurda ithalatı yaptığı ülkeler ve hurda miktarları (Bin ton) [12]. 

Kambucya − − − 2.000 − − 21.418 − − − − 

Liberya − − − − − 2.945 − − 2.157 − − 

Moritanya − − − − 2.775 3.464 − − 19.171 11.680 − 

Madagaskar − − − − − 6.680 − − − − − 

Kongo − − − − − 750 3.370 − − − − 

Angola − − − − − − 86 − 1.729 225 − 

Sri Lanka − − − − − − − − 153   − 

Senegal − − − − − − − − − 1.555 − 

Ekvator Ginesi − − − − − − − − − 873 − 

Belize − − − − − − − − − 645 − 

Haiti − − − − − − − − − 433 − 

FildiĢi − − − − − − − − − 74 − 

Sırbistan − − − − − − − − − − 2.584 

Zaire − − − − − − − − − − 2.399 

Diğer 408 11.564 16.228 4.140 8.262 9.732 15.654 2.084.236 51.687 123.060 50.623 

Toplam 15.755.666 7.457.315 5.055.431 9.749.783 12.818.348 12.776.465 13.160.686 14.778.449 17.140.862 17.414.984 15.638.659 
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